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2 ZUSAMMENFASSUNG

Die Fa. NobelMin ist Hersteller von Talkum als Fiillstoff ftir P0|\/mere und will sich durch Innovationen im
Markt abheben:

lm Rahmen eines DBU—Forschungsprojektes erarbeitete das Unternehmen neue l\/loglichkeiten und
Rahmenbedingungen zur Modifikation der Ftillstoffoberflache zur Verbesserung der Kompatibilitat von
Polymer und Fullstoff durch funktionale Zusatzstoffe wahrend der Trockenmahlung ohne weitere ener-
gieaufwandige Prozessschritte.

Die im Rahmen des Projektes erarbeiteten Ergebnisse bestatigten und Libertrafen die Annahmen und
die erwarteten Moglichkeiten der eingesetzten Technologie. Anders als bei den bisher eingesetzten
technischen Prozessen, bei denen in einem nasschemischen Verfahren eine nachtragliche Oberflachen—
behandlung erfolgt oder bei denen im Nassmahlprozess Additive zugesetzt werden, bestehen bei dem
NobelMin—Mahlprozess hinsichtlich des Einsatzes an Additiven und Hilfsmitteln bisher keine Beschran—
kungen:

Die Oberflache des Talkums konnte im Mahlprozess gleichermal3en mit niedermolekularen und
pol\/meren Hilfsmitteln problemlos modifiziert vverden.
Es konnten trockene oder flussige Hilfsmittel mit niederem oder hoheren Schmelzpunkten
gleichermal3en eingesetzt und auf die Mineraloberflache aufgebracht vverden.

Die Eigenschaften des Talkums vvurden Liber einen weiten Bereich modifiziert und es ergaben sich Mog-
Iichkeiten zur:

Vereinfachung der Dispergierbarkeit und die Einbindung in die Kunststoffmatrix
Optimierung der Partikelgrofienverteilung
Beeinflussung der viskosen Wechselwirkungen in der Pol\/mermatrix
Verbesserung der Fliel3eigenschaften (frei flieBende oder strukturierte Pulver) und l<ompaktier-
barkeit des mineralischen Ftillstoffes
weitergehenden H\/drophilierung oder Hydrophobierung der Oberflache
Verbesserung der Dispergierbarkeit und Herstellung selbstdispergierender S\/steme (in vv'aissri—
ger Umgebung)

Der multifunktionale, trockene Mahl— und Modifizierungsprozess der NobelMin bietet im Vergleich zu
den bislang Liblichen Prozessen hochste Flexibilitat bei geringstem Energieeinsatz. Es werden keine zu-
satzlichen Mahlhilfsmittel benotigt, kosten— und energieaufwandige Entwasserungs— und Trocknungs-
prozesse entfallen. Entscheidende Energieeinsparungen werden moglich und durch die kosteneffizi—
ente Produktion werden neue l\/larkte durch die Vielzahl neuer und technologisch—funktionaler Pro-
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dukte eroffnet. Die Vermahlungseffizienz konnte signifikant verbessert vverden. Zudem haben die rich-
tige Dosierung der Zuftihrungsmenge von vorzerkleinerten Rohstoffen in den Mahl— und Modifizie—
rungsprozess sowie Modifikation der Mechanik in der Prallmtihle und deren Steuerung (Uberwachung
der Vibrationsdvnamik, H\/draulik) im optimierten Zusammenspiel der Einflussparameter dazu geftihrt,
dass der Energieverbrauch respektive die Stromkosten pro Tonne von urspriinglich 80 EUR pro Tonne
Mahlgut auf zuletzt 63 EUR pro Tonne ceteris paribus gesunken sind, womit unsere Ervvartungen er-
fi.illt wurden.

Die NobelMin wird daher neue Wege einschlagen: Flexibler und energiesparsamer als mit Luftstrahl—
mtihlen oder im Nassverfahren wird die NobelMin veredelte Ta|kum—Qua|itaten fiir spezifische Einsatz-
bereiche entwickeln und zukunftig herstellen — hier in Deutschland, speziell ftir ihre Kunden.

3 EINLEITUNG UND PROJEKTMOTIVATION

Die Fa. NobelMin GmbH ist ein Spezialunternehmen mit umfassendem l(now—hovv im Bereich von ln-
dustriemineralien und insbesondere dem Mineral TALK. Dies betrifft die Ausvvahl und Beschaffung der
Rohware, die Aufbereitung, das Produktdesign, aber vor allem die Vermarktung hochqualitativer bzw.
veredelter Produkte auf globaler Basis. In Westendorf betreibt das Unternehmen eine Veredelungsan—
lage mit mehreren Mtihlen und der Moglichkeit zur Feinmahlung und Delaminierung von Talk.

Der hohe Preisdruck auf dem Gebiet der lndustriemineralien erfordert auch von dem mittelstandischen
Unternehmen eine kontinuierliche Optimierung von Produktionsanlage, Produktqualitat und Produkt-
funktionalitat.

Obvvohl die Produktionsanlage mit ihren Alleinstellungsmerkmalen (trockene Feinstmahlung und Dela-
minierung von Talkum) insbesondere vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren Liberproportional
gestiegenen Energiepreisen und den zunehmenden Lieferschvvierigkeiten auslandischer Hersteller an
Kundenakzeptanz gewonnen hat, ist die Wirtschaftlichkeit der Produktion nur dann dauerhaft zu ge-
wahrleisten, wenn fur die hochvvertigen Rohstoffe und Produkte der Nobell\/lin auch neue Hochtechno—
logiemarkte erschlossen werden. Diese Markte benotigen aber funktionalisierte Produkte die in den mit
dem Talkum hergestellten Verbundwerkstoffen neue, verbesserte Eigenschaften und Rohstoffeinspa—
rungen durch verbesserte Rez\/klierbarkeit in Verbindung mit geschlossenen Wertstoffkreislaufen er-
moglichen.

Da das nattirliche Mineral Talkum mit seinen einmaligen spezifischen Eigenschaften ein optimaler Aus-
gangsstoff fi.ir derartige Einsatzbereiche ist und dartiber hinaus die NobelMin—Produktionsanlagen eine
mechano—chemische Oberflachenfunktionalisierung mit hochster Flexibilitat wirtschaftlich ermoglichen,
wurde das Projekt gestartet.
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Diese Oberflachenfunktionalisierung von Talkum wahrend der Mahlung in den energieeffizienten Prali-
mtihlen stellt dabei eine einmalige Moglichkeit dar, die Starken der Fa. NobelMin hervorzuheben und der
Kunststoffindustrie neue Hilfsstoffe beizustellen.

Energieeinsparung, Funktionalitatssteigerungen und Rohstoffeinsparungen werden moglich und er-
moglichen gesteigerte Wertschopfung und bessere Renditen.

ll PROJEKTABLAUF
Das Projekt vvurde entsprechend den ursprunglichen Planungen in mehreren Etappen durchgeftihrtz

1. Anforderungsanalvse: Erstellung eines Pflichtenheftes anhand von Anforderungsprofilen bzw.
Spezifikationen fur die unterschiedlichen Produkteinsatzbereiche

2. Entwicklung und Charakterisierung der spezifischen Mahlanlagenparameter auf die Partikelgro-
Benverteilung und die Produkteigenschaften unter Produktionsbedingungen

3. Entwicklung und Erforschung des Zerkleinerungsprozesses durch Rohstoffauswahl, Formulie-
rungen und chemische Additive auf Laborebene / Anal\/tische Untersuchung und Bewertung der
Versuchsprodukte

4. Entwicklung einer prototypischen Verfahrenstechnologie aus den Ergebnissen der Voruntersu—
chungen bzw. Produktionsversuche / Anal\/tische Untersuchung und Bewertung der Testpro-
dukte

5. Entwicklung eines Optimierungskonzeptes und Ubertragung der Versuchsergebnisse in die Pro-
duktion

6. Durchftihrung von Testversuchen bei Kundenanwendungen und Verifizierung der Endprodukter—
gebnisse

7. Redesign der Produktionsergebnisse und Evaluierung der Produkteigenschaften
8. Projektbegleitende Dokumentation / Abschlussbericht

Aufgrund der durch die Corona — Pandemie weitgehend eingeschrankten Kontakte mit Kunden und de-
ren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wurden insbesondere die in den Punkten 6 und 7 vorge—
sehenen Versuchsreihen stark beeintrachtigt. insbesondere die Durchfijhrung von vor—Ort Versuchen im
Kundenlabor oder auf Produktionsanlagen waren nicht oder nur in Abwesenheit moglich.

Erstjetzt nach Abschluss des Projektes konnten die Kontakte wieder Aufleben und die Arbeiten an der
Umsetzung der Ergebnisse bzw. die Weiterentvvicklung der Produkte wieder Fahrt aufnehmen. Die Be-
deutung direkter Kontakte und enger Zusammenarbeit zeigen sich dabei umso mehr.

https://www.dbu.de/projekt_35284/01_db_2848.html
https://www.dbu.de/projekt_35284/01_db_2848.html
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Besondere Probleme ergeben sich auch aus der Tatsache, dass die Mahlanlagen nach mikroanalvtischen
Untersuchungen hinsichtlich der Kontamination durch Dlleckagen neu Liberarbeitet werden mussten
und iiber lange Zeit nicht einsetzbar waren. Da wahrend dieser Zeit auch keine Versuchsmahlungen
durchgefuhrt werden konnten, mussten die Versuchsprodukte auf Laborebene hergestellt werden.

Aufgrund von Lieferkettenproblemen waren deutliche Verzogerungen die Folge, die nur durch erhohte
Laboraufwendungen kompensiert werden konnten.
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5 PROJEKTERGEBNISSE

5.1 ANFORDERUNGSANALYSEI ERSTELLUNG EINES PFLICHTENHEFTS ANHAND VON ANFOR—

DERUNGSPROFILEN BZW. SPEZIFIKATIONEN FUR DIE UNTERSCHIEDLICHEN PRO-

DUKTEINSATZBEREICHE

5.1.1 Weitergehende Recherchen zu Talkum und seinen spezifischen Eigenschaften
Talk ist ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat mit einer l\/lg3(Si2O5)z(OH)2 - Basis-Einheit mit zweidimen-
sionaler Blattstruktur. Aufgrund derTatsache, dass sich aus den abgesattigten, kovalenten Sauerstoff—
Silicium Bindungen in den Schichtoberflachen keine Ladungen ergeben, liegen in dem Schichtverbund
auch keine bindungsvermittelnden Zwischenschichtionen vor. Da sich dadurch auch keine Hydratisie—
rung von lonen ergeben kann, werden an diese Oberflachen und in die Zwischenschichten deutlich ge-
ringere Mengen an Wasser gebunden oder eingelagert. Die Wasseranlagerung an die Oberflache kann
nur uber die schwachen polaren Wechselwirkungen erfolgen. Dies fuhrt zu einer Entnetzung der Ober-
flache, sobald grolsere l\/lengen an Wasser vorhanden sind und sobald damit die Bildung der energetisch
gtinstigeren Wasser—Wasser—Cluster moglich vvird: Talkum erscheint hydrophob und wird in der Litera-
tur als vvenig reaktiv dargestellt. Die Schichten lassen sich leicht voneinander losen und entsprechend
leicht delaminieren. Chemische Wechselwirkungen und ionische Ladungen treten demensprechend nur
an den Kristallitkanten der Mineralplattchen auf und sind aufgrund des hohen Flachen/Kanten-\/erhalt-
nisses anteilsmaBig nur gering.

Ausgehend von der Annahme, dass fur eine Optimierung der Wechselvvirkung von Fiillstoff und Polymer
systemabhangig unterschiedliche Oberflachenmodifikationen des Talkums erforderlich sind, ist die
Grundvoraussetzung hierfur die Definition der Polymermatrix, in der der funktionalisierte Ftillstoff ein-
gesetzt werden soll. Dabei ist entscheidend in vvelchen l\/larktsegmenten die angestrebten Produktmen—
gen abgesetzt werden konnen und in welchen Anwendungsbereichen optimierte Talkumprodukte kos-
teneffizient eingesetzt werden konnen.

Eine detailliertere Kostenbetrachtung hinsichtlich der moglichen Einsparungen durch den Ersatz von Po-
lymer durch Ftillstoff ergibt, dass die Mindesteinsatzmenge bei ca. 15% Fullstofftalkum liegt, (Filled
Polymers I: Science and Technology (Advances in Polymer Science (96), Band 96) 1990) ohne Berech—
nung funktionaler Vorteile. Bei hoherpreisigen Talkumqualitaten (feiner und/oder weil3er und reiner)
liegt die erforderliche Einsatzmenge fur die Erreichung eines Kostenvorteils entsprechend hoher.

Dies vvurde auch durch die im Zuge dieser Projektarbeiten durchgefuhrten Marktrecherchen bestatigt.
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In den meisten Fallen sind es allerdings funktionale Vorteile und verbesserte Eigenschaften, die den Ein-
satz von Talkum als Ftillstoff in den Polymercompounds maligeblich und entscheidend beeinflussen.
Dies sind vor allem

ein hoheres Elastizitatsmodul,
eine verbesserte thermische Bestandigkeit
ein verringertes Schrumpfen in der Spritzgussform (Dimensionsstabilitat).

Eine Reihe weiterer funktionaler Eigenschaften wird bei der Diskussion der Ftillstoffthematik meist aus-
geklammert, da sie scheinbar funktional mit dem Fullstoff als fest gegeben und nicht beeinflussbar in
Verbindung gebracht werden.

Dies sind z.B.:

Die Schmel2e—Viskositat bei der Extrusion
die Kratzbestandigkeit
das Vergrauungsverhalten,
die Oberflachenglatte und —homogenitat,
die Lackierbarkeit.

In den Fallen, in denen es bei Bauteilen auf die Gewichtseinsparung ankommt, ist das Ziel weiterhin die
Erreichung der Endeigenschaften mit minimalen Einsatzmengen (hohere Dichte des Talkums)

5.1.2 Produkt— und Qualitatsanforderung von Markten und Kunden

5.1.2.1 Lieferanten und Rohstoffqualitaten
Vor dem Hintergrund der Kundenanforderungen ist die Verfugbarkeit geeigneter Rohstoffqualitaten eine
Grundvoraussetzung. Dabei kommen bei der NobelMin unterschiedliche Lieferanten aus dem asiati—
schen Bereich grundsatzlich fur die Lieferung von Talk in Frage. lm Rahmen der l(unden—Lieferanten—
Beziehung vvurden daher mehrere Rohstoffqualitaten von Lieferanten aus Afghanistan, lndien und Pa-
kistan beprobt und hinsichtlich ihrer Qualitat und den Vorgaben nach dem Lieferkettengesetz bevvertet.

FLir die Produktqualitat selbst ist dabei vor allem die absolute Freiheit von Asbest gefordert. Der Gehalt
an Verunreinigungen, Schvvermetallen, Wasser, Calciumcarbonat und organischen Bestandteilen ist da-
bei nicht nur hinsichtlich der Endproduktqualitat ein entscheidender Faktor, sondern fiihrt auch in der
Aufbereitungsanlage u.U. zu Problemen. Hier spielt u.A. die Harte der Begleitmineralien eine wichtige
Rolle, da sie in der Anlage eine deutlich hohere Abrasion verursachen als das sehr vveiche Mineral Tal-
kum selbst.



 

 

  Seite 11 von 49 

  

 

 

 

0
0..Q00 3.00 30

. .

_ . . . .

AbSCh|USSber|Cht EFFlClEr4CY MADE)»

5.1.2.2 Hersteller von Kunststoffteilen
Einer der bestehenden Hauptmarkte ftir NobelMin-Talkum ist der Einsatz als Fiillstoff ftir Polypropylen
zur Herstellung von Verbundwerkstoffen ftir die Automobilindustrie. Die herausragenden Eigenschaften
von Talkum zeigen sich bereits darin, dass in einem Auto im Durchschnitt heute bereits 20 — 40 kg an
Talkum als Fiillstoff Verwendung finden. Die Polymermatrix ist in diesen Fallen oft Polypropylen. Hier
werden auch die erwarteten Verbesserungen der Werkstofffunktionalitat erreicht. Die groBen Bedarfs—
mengen an Talkum ftir die bestehenden Markte in diesem Bereich sind darijber hinaus ebenfalls ein Kri-
terium, das im Rahmen des Projekts fi.ir die Auswahl von Polypropylen als Substrat fi.ir die Herstellung
von Compounds fur dieses Marksegment entscheidend vvar.

Weiterhin zeigte sich bei den Gesprachen mit diversen Herstellern und Lohnproduzenten von Haus-
haltsgegenstanden, Gerategehausen etc. aus Kunststoff, dass auch diese in der Produktion talkumhal-
tige Compounds in grol3en Mengen einsetzen. In vielen Fallen betreiben allerdings diese Unternehmen
selbst keine Produktentvvicklung im Sinne der Polymercompound / Formulierungsentwicklung, sondern
setzen die von ihren Kunden vorgegebenen Polymere und Polymercompounds ein. Alternativ dazu kau-
fen diese Unternehmen geeignete Fertigcompounds oder Rohstoffe ein, mit denen die Anforderungen,
die an ihre Produkte gestellt werden, erreichbar sind. Auch wenn durch den separaten Einsatz von Tal-
kum und Polymer in vielen Fallen rechnerisch deutliche Kostenvorteile zu generieren waren, sind die An-
forderungen hierftir meist nicht gegeben: Erst groBe Verbrauchsmengen und lnvestitionen in Compoun-
der (spezielle Mischextruder), sowie entsprechende Entwicklungskapazitaten machen diesen Prozess
rentabel.

Dennoch ergaben die Gesprache, dass es auch Hersteller gibt, die vor dem Hintergrund moglicher Koste-
neinsparungen und moglicher l(now-how- und Wettbewerbsvorteile im Hinblick auf Produkte mit hohe-
rer Funktionalitat und besseren Eigenschaften (z.B. bessere Kratzbestandigkeit etc.) eigene Polymer-
compounds entwickeln und einsetzen, bzw. ktinftig einsetzen mochten.

5.1.2.3 Hersteller und Lieferanten von Kunststoffen und Kunststoffcompounds
Eine Weitere wichtige Gruppe von Unternehmen, die als Kunden fur die Fa. NobelMin in Betracht kom-
men sind die Polymerhersteller und die Compoundeure, die in sehr grol3en Anlagen auf der Basis eigener
Grundpolymere mit Talkum unterschiedlicher Zulieferer Fertigcompounds herstellen. Sie beliefern mit
ihren Fertigprodukten dann die Spritzgiel3er und die polymerverarbeitenden Unternehmen.

Diese Kundengruppe war die zweite Kundengruppe, die fur eine Entwicklungszusammenarbeit ausge-
wahlt wurde. Grol3e Unternehmen im Rahmen dieser Gruppe sind die Firmen BASF, Ravago und Lyondel
Basell, die lm Rahmen der Zusammenarbeit mit NobelMin Talkum und modifizierten Qualitaten eigene
Versuche durchfuhrten. Mit der Fa. Ravago konnten mittlerweile auch anvvendungsbezogene Versuche
mit weitergehend funktionalisiertem Talkum durchgeftihrt werden. Die Preis-Leistung— bzw. l(osten—
Nutzen-Abschatzung ist noch nicht abgeschlossen.



 

 

  Seite 12 von 49 

  

 

 

 

0
2..x1001 :00<0

. .

_ . . . .

AbSCh|USSber|Cht EFFlClEr4CY HAD in

5.1.2.4 Papierindustrie
Die Papierindustrie war lange Zeit einer der grblfiten Abnehmer fiir Talkum. Das Mineral vvurde dabei ei-
nerseits als Produktionshilfsmittel zur Bekampfung von Problemen mit Harzen und klebenden Verunrei-
nigungen in Papiermaschinenkreislaufen eingesetzt, andererseits in Streichfarben zur Verbesserung der
Oberflacheneigenschaften. Bei Einsatzmengen von wenigen Prozent in der Papiermasse oder im Strich
handelt es sich dabei um grolse Mengen: Eine ,,kleine" Papiermaschine mit einer Jahresproduktion von
100000 t Papier pro Jahr benotigt damit selbst bei einer Einsatzmenge von nur 1% bezogen auf das End-
produkt Papier 1000 t an Talkum.

Die fortschreitende Vereinheitlichung der Papierqualitaten ftihrte allerdings ebenso wie die immer har-
teren Kosteneinsparungen zu einem fast vollstandigen Ersatz von Talkum in der Papierproduktion.

Vor dem Hintergrund, dass feinst gemahlenes Talkum sehr schwer zu dispergieren ist und daher in der
Papierindustrie aufgrund der Handhabung praktisch fast ausschliel3lich wassrige Dispersionen einge-
setzt werden/wurden, stellte dieser lndustriebereich keinen Zielmarkt dar. Weitere Grunde dafur vvaren,
dass Talkum im Vergleich zu den anderen eingesetzten Fullstoffen und Pigmenten (mit Ausnahme eini-
ger Spezialqualitaten) deutlich teurer ist. Damit werden in der Papiermasse nur geringe Mengen einge-
setzt und in diesen Fallen ftihren dann auch schlechtere und billigere Qualitaten, wie sie die NobelMin
nicht anbieten kann, zu keinen qualitativen Nachteilen.

5.1.2.5 Talkum - Produktqualitaten und Anforderungen
Die Anforderungen an die Produktqualitat bei Talkum ist von den Anvvendungen abhangig. Dies vvurde
auch bei den Kundengesprachen bestatigt. Dabei betrifft das lnteresse der Hersteller von Kunst-
stoffcompounds als Grolsabnehmer in vor allem kosteneffiziente Produkte. Die hohe Weil3e und Reinheit
der NobelMin-Produkte ist dabei weniger ausschlaggebend und dementsprechend konnen die erforder-
lichen hohen Verkaufspreise der NobelMin nur schwer erreicht werden. In jedem Fall ist die auch hier
geforderte Feinheit nur durch einen optimal eingestellten Sichtungsprozess zu erreichen.

Die bei der NobelMin herstellbaren Produktqualitaten ATP (mittelfein gemahlenes Talkum) und TTD
(hochfein gemahlenes Talkum) entsprechend dabei den Produktanforderungen weitestgehend. In diesen
Fallen betreffen die Qualitatseigenschaften vor allem die Partikelgrofienverteilungen und die Reinheit
des Rohstoffes (Asbestfreiheit, geringe Schwermetallgehalte, hohe Weil3e etc.).

Je nach Kundenanforderung kann dabei ggf. auch ein Mischprodukt aus ATP und TTD bei der Compound-
herstellung eingesetzt werden.

lm Zuge der Belieferung einzelner Kunden mit Versuchsprodukten ergaben sich allerdings immer wei-
tere Anforderungen, die auch Weitere lnvestitionen und Anlagenumbauten zur Folge hatten. Dabei be-
trafen die Forderungen nicht nur qualitatsbezogene Kriterien, sondern stellten auch an die Logistik neue
Anforderungen die gleichzeitig die Qualitat der Produkte betrafen: Fur den Eintrag des mikronisierten
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Talkums in grijl3eren Mengen wurden daher ebenso wie fur die Verpackung zum Verkauf als Sackware
eine Kompaktierung erforderlich.

Weitere Anforderungen von Kunden zur Thematik der Produktsensorik wurden aufgeworfen und analy-
tische Probleme zum Gehalt an gesattigten und ungesattigten bzw. aromatischen Kohlenvvasserstoffen
(MOSH/MOAH) mussten gelost werden.

Die Fragen und Thematik der Qualitat des Aspekt-Verhaltnisses und der Relevanz der Dlzahl, der Nass-
weiBe und Opazitat sind auch bis heute noch nicht abschlieBend gelost.

5.1.3 Literaturarbeit
In der Literatur wird in vielen Veroffentlichungen der positive Effekt von Talkum auf die Eigenschaften
von Polypropylen—Compounds dargestellt. Dies betrifft

die Festigkeit
die Temperaturbestandigkeit
die Kristallinitat

Auch die Verschlechterung der Produkteigenschaften der Polymer-Compounds bei mehrmaligem Re-
cycling wird durch vvird den Talkumanteil vermindert, da bei der Aufarbeitung durch die zunehmende
Delaminierung und Vereinzelung von Talkumplattchen (Steigerung des Aspect-Ratio) der durch die Mah-
lung und Extrusion induzierte thermo-mechanische Abbau des Polymers Liberkompensiert vvird.

lm Gegensatz dazu ist zur spezifischen und funktionalen Oberflachenmodifikation von Talkum keine Li-
teratur zu finden. Auch zu den spezifischen Oberflacheneigenschaften werden nur vereinzelt Erklarun-
gen zu den hydrophoben Eigenschaften des Minerals gegeben.

Deutlich mehr Literatur gibt es zu den Einsatzbereichen von Talkum als Ftillstoff oder als Hilfsmittel in
unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Hier sind vor allem die bereits erwahnten Einsatze als
Ftillstoff und Nukleierungsmittel in Polymercompounds und die Verwendung als Storstoffabsorber in
der Papierindustrie zu nennen.

Die vereinzelt im Vertrieb anzutreffenden aminofunktionalisierten und silanisierten Qualitaten von
Wettbewerbern der Fa. NobelMin werden hinsichtlich der dahinterstehenden und angestrebten Funktio-
nalitaten und Vorteile nicht genauer beschrieben.

Vor dem Hintergrund der Einsatzgebiete in der Kunststoffindustrie zeigte sich aber, dass auch hier die
Funktionalisierung des Talkums hinsichtlich der Wechselwirkung mit dem Polymer eine Rolle spielt. In
diesen Anvvendungen vvird allerdings nicht von einer Funktionalisierung des Talkums gesprochen, son-
dern die Thematik als Additivierung der Compounds bezeichnet. Die hierfur eingesetzten Wachse und
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Harze adsorbieren zwar ebenfalls an die Oberflache des Talkums und beeinflussen insgesamt die Eigen-
schaften des Compounds, werden als separate Komponente im Compound aber nicht ursachlich in Ver-
bindung mit den Eigenschaften des Ftillstoffes gebracht.

Prinzipiell stellt die Compoundierung mit dem Verfahren von NobelMin einen im Wettbewerb stehenden
Prozess dar, durch den die Wechselwirkung von Fullstoff und Polymer ebenfalls modifiziert werden
kann. Vor dem Hintergrund der Optimierung von Partikelgrofienverteilung, Dispergierbarkeit und Funkti-
onaler Wechselwirkung in der Polymerphase des Compounds ist die Zugabe von Additiven in den Com-
poundierextrudern aber deutlich weniger geeignet: die Zusatze mtissen Schmelzen, viskos spreiten und
im Polymer lbslich sein, um in der kurzen Zeit im Extruder eine optimale Verteilung zu erreichen. lm Ge-
gensatz dazu ist die Additivierung und Funktionalisierung des Talkums in der Mtihle deutlich effizienter:
lm Hochenergiezerkleinerungsprozess ist der intensivste Kontakt von neu entstandenen Talkum-0ber-
flachen mit den Zusatzstoffen und Reaktanten gegeben und ftihrt zu einer optimalen Verteilung von
flussigen und festen Additiven bis in den Submicron—Bereich. Literatur und Ergebnisse derartiger me-
chano—chemischen Behandlung von Talkum konnte nicht gefunden vverden.

5.1.1» Zusammenfassung Pflichtenheft
Ftir die Produktion wurden im Rahmen des Projektes die Rohstoffqualitaten eines Lieferanten aus ln-
dien ausgewahlt und zertifiziert. Die Talkumqualitat ist asbestfrei und besitzt hochste WeiBe und Rein-
heit.

Vor dem Hintergrund bestehender Kundenanfragen und Produktlieferungen wurde das Polypropylen
Moplen 2000 als Matrix fur die Compoundherstellung ausgewahlt. Das Produkt der Fa. PolylC ist ein
Standard-Polypropylen, wie es vor allem auch im Automobilbau eingesetzt vvird. In diesem Marktseg-
ment ergeben sich fur NobelMin Talkum vor allem durch die hohe Reinheit und den geringen Schwerme-
tall- und Carbonat-Anteil vveitere Marktvorteile und Alleinstellungsmerkmale.

Die hierftir vorgesehenen Talkumqualitaten sind Produkte mit einer Partikelgrolsenverteilung von
D98 < 5 pm und d50 > 1,5 pm, wie auch die etvvas groberen Produktqualitaten mit einem d98 < 8 pm
und einem d50 < 2,5 um.

Da die Grobfraktion in dem Bereich > 8 bis 10pm ftir diesen Markt nicht geeignet ist, vvar hierftir die
Moglichkeit der Nachmahlung zu prijfen.

Die Anwesenheit von Kohlenwasserstoffen (MOSH/MOAH, Gertiche etc.) muss ausgeschlossen werden.
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Eine vveitergehende Funktionalisierung der Talkumoberflache zur vveiteren Verbesserung der Endpro-
dukteigenschaften von Polypropylencompounds ist dabei grundsatzlich von hohem lnteresse. Die Ver-
besserungen konnen sich in vielfaltiger Weise ausdriicken und waren ftir unterschiedlichste Anwen-
dungsbereiche vorteilhaft:

Festigkeit und Elastizitatsmodul (alle industriellen Bereiche)
Kratzbestandigkeit (Automobilindustrie)
Lackhaftung (Automobilindustrie)
Oberflachenglatte (Haushaltsgerateindustrie)

Vor dem Hintergrund der Energieeffizienz ist neben der Oberflachenfunktionalisierung im Hinblick auf
die Dispergierung und oberflachenchemisch-physikalische Einbindung von Talkum in der Polymermatrix
die Minimierung der spezifischen Mahlenergie ein Ziel des Projektes.

5.2 BESTIMMUNG UND BEWERTUNG DES EINFLUSSES DER SPEZIFISCHEN MAHLANLAGEN—

PARAMETER AUF DIE PARTIKELGRDBENVERTEILUNG UND DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UNTER PRODUKTIONSBEDINGUNGEN

5.2.1 Rahmenbedingungen bei der Mahlung und Sichtung
Bei dem Produktionsprozess der Fa. NobelMin handelt es sich um einen mehrstufigen Trockenzer-
kleinerungsprozess. Dabei vvird das Mineral ausgehend von selektierten Brocken und Bruchstticken mit
einer GroBe von weniger als 20 — 30 cm zuerst mit einem Brecher auf Grol5en unter 3 cm, in einer da-
rauffolgenden Zerkleinerung in einer Hammermuhle auf unter 0,6 mm gebracht. Dieses vorzerkleinerte
Mineralgranulat ist das Aufgabegut fur die nachfolgende Feinstmahlung in den Prallmtihlen der Fa. No-
belMin. Dabei wird das grobe Mineralgranulat in einem Prozessdurchgang auf eine Partikelgr6l3e von
90 — 95% < 10 um gebracht.
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Abbildung 1 Bilder aus der Produktionsanlage der Fa. NobelMin mit den Zvi/ischenlagersilos nach der Mahlung (rechts) und Tei-
len derAbfUlIanlage (links)

Da das Produkt in dieser Form, entgegen den ursprtinglichen Erwartungen, nicht den Anforderungen der
lndustrie entsprach wurde im Rahmen der Projektlaufzeit zusatzlich eine Sichteranlage in Betrieb ge-
nommen, die die storenden Grobkornanteile (GG) mit einer Teilchengrolie Liber 8 pm abtrennt und dar-
Liber hinaus die Produktion einer mittelfeinen Qualitat (ATP) mit einem Topcut D98 = 8 pm einer mittle-
ren Partikelgrcilse von D50 = 2,5 pm, sowie einer feinen Qualitat (TTD) mit einem Topcut D98 = 5 um
einer mittleren Partikelgrcilse von D50 = 1,11 pm ermoglicht.

Bei ATP und TTD handelt es sich um Libliche marktgangige Produktqualitaten wie sie auch von Wettbe-
werbern der Fa. NobelMin angeboten werden. Die prinzipiellen Qualitatsvorteile der NobelMin-Produkte
liegen in der hohen Reinheit der Talkum-Qualitaten, die sich durch niedere Schwermetallanteile und
hohe WeiBe auszeichnen und in spezifischen Anwendungen hcihere Margen ermoglichen.
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5.2.1.1 Modellierung des Mahlprozesses in einer Gewurzmfihle
Vor dem Hintergrund der Anlagengrolfie und des Materialverbrauches bei Versuchen auf der Produkti-
onsanlage war die Durchfijihrung von Entwicklungsversuchen mit unterschiedlichen Chemikalienzusat-
zen nicht moglich. Daher wurden nur Versuche zur Variation des Energieeintrages durchgefijhrt. Da fur
die Versuche zur Oberflachenmodifikation der Talkumpartikel im Rahmen einer mechano-chemischen
Reaktion einerseits die Generierung frischer Oberflache (ohne adsorbierte Schichten von Wasser etc.)
ebenso wie andererseits die Zerkleinerung und feinste Verteilung der Funktionaladditive erforderlich
sind, musste eine alternative mechanische Oberflachenbehandlung gefunden werden.

Da die Mahlung bei den Liblichen Labormahlverfahren (Morsermtihle, Kugelmtihle Hammermiihle etc.) in
einem Reibeprozess zwischen einem Rotor und einem Stator stattfindet, und der Eintrag von festen,
elastischen, pastosen oder flussigen Additiven oder Partikeln vvie z.B. Polymergranulaten nicht moglich
ist (Ablagerungen, Anbackungen, Verklumpungen) wurde auf ein dem industriellen Prozess zumindest
funktional ahnlichen Mahlverfahren zuriickgegriffen. Um dabei etwas groBere Mengen an Talkum verar-
beiten zu konnen wurde hierbei eine Schneidmtihle zur Gewtirzmahlung eingesetzt. Bei einer Rotations-
geschwindigkeit von annahernd 20000 UpM werden in derartigen Muhlen mit dem eingesetzten Messer
bei einem Messerradius von 6 cm ebenfalls Stol3- und Umfangsgeschwindigkeiten von Liber 200 m/s
erreicht. Um gleichzeitig hohere Stolfihaufigkeiten zu erreichen musste die Mahlzeit allerdings verlangert
werden. In den Versuchen wurde daher eine Mahlzeit von 5 min. pro Versuchspunkt gevvahlt.

Der auch in der Versuchsmtihle erreichte hohe Energieeintrag zeigte sich daran, dass auch bei den Mahl-
versuchen in dieser Gewurzmtihle die Temperatur des behandelten Talkums auf 130 bis 150°C anstieg.
Dies fuhrte dazu, dass sich die zugegebenen Additive (sofern sie nicht vollstandig schmelzen) zumindest
plastifiziert wurden und damit besser und effektiver im Scherfeld der Mtihle auf der Oberflache des
hochfeinen Talkums zu verteilen waren.

Durch das Mahlverfahren ergaben sich keine Einschrankungen hinsichtlich des Einsatzes an moglichen
Hilfsmitteln. Fltissige Additive konnten ebenso wie feste thermoplastische Polymere problemlos einge-
arbeitet werden.

Die Art der mechano-chemischen Reaktion und der Art der Wechselwirkung zur Adsorption an die Tal-
kumoberflache wiederum ist abhangig von den chemisch-physikalischen Eigenschaften der Zusatz-
stoffe:

Entropisch—statistische Adsorption
polar — assoziative Anlagerung
chemisch-ionische Fallung und Bindung
hydrophob-assoziative Wechselwirkung
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5.2.2 Untersuchung und Bewertung der Einflussparameter an der Prallmtihle hinsichtlich Pro-
duktqualitat und Energieverbrauch

5.2.2.1 Prozessbeschreibung
Ftir die Feinmahlung entscheidend sind die Rahmenparameter des Betriebs der Prallmtihlen. Bei dem
hier bei der NobelMin eingesetzten Muhlenkonstruktion handelt es sich um eine russische Technologie
bei der zwei ineinandergreifende Mahlscheiben mit hoher Geschwindigkeit gegenlaufig rotieren. Das
Mahlgut wird mittig aufgebracht und von der Scheibenmitte zentrifugal nach aul3en beschleunigt. Bei
einer Rotationsgeschwindigkeit von bis zu fast 3000 UpM werden die Mineralpartikel durch die Mahl-
scheiben auf die Rotationsgeschwindigkeit beschleunigt und Reiben dabei aufgrund ihrer Tragheit anei-
nander und an den keramischen Prallflachen der Mahlscheiben. In den Llbergangsspalten treffen die Mi-
neralpartikel auf ihrem Weg von der Scheibenmitte nach auBen auf die mit gleicher Geschwindigkeit ge-
genlaufig rotierende Mahlscheibe. Durch die bei der Umkehr der Rotationsrichtung entstehenden Trag-
heitskrafte und die daraus resultierenden Stolie und Reibungskrafte werden die Partikel bei StolSge-
schwindigkeiten von 50 m/s bis 300 m/s in den sich ergebenden 8 Prallspalten mikronisiert.

Abbi/dung 2 Untere und obere Prallscheibe der Prallmuhle Nr. 4 bei einer Wartungsbesichtigung
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In dem Unternehmen sind insgesamt 1+ Muhlen fur einen Parallelbetrieb installiert. Das feingemahlene
Talkum wird mit der Prozessluft in nachgelagerte Silos transportiert und von diesen aus Liber Schnecken
und Kettenforderer in die neu errichtete 3-stufige Sichteranlage befordert. Hier werden Feinstanteil
(TTD)), Mittelfeingut(ATP) und Grobgut(GG) voneinander getrennt und in separate Silos bzw. direkt in Big
Bags abgeftillt.

Das in den Silos ftir die Weitere Verpackung zwischengelagerte Feinmaterial (ATP und TTD) auch Liber
eine Sackabfullanlage ftir den Markt konfektioniert werden. Ein bereits in Auftrag gegebener automati-
scher Palettierer wird ab November 2022 zur Erhohung der Arbeitsproduktivitat beitragen.

In einem Kompaktor kann das Feinstmaterial zur Steigerung der Schuttdichte und zur Verringerung des
Transportvolumens vor der Abftillung ggf. zusatzlich entluftet und kompaktiert werden.

5.2.2.2 Mechano-chemische Oberflachenmodifikation
Fur die mechano—chemische Oberflachenbehandlung von Talkum kommt fur eine ausreichende Vertei-
lung und die Erreichung der hierfur erforderlichen Energie bei der Fa. NobelMin nur eine Additivzugabe
vor bzvv. in die Prallmtihle in Frage, da nur dann eine gleichmaBige \/erteilung und Verankerung der Hilfs-
mittel auf der Oberflache der neu generierten und mikronisierten Talkumpartikel erreicht werden kann.
Erst in den Prallmtihlen wird auch die reaktive und frisch generierte zu belegende Oberflache zuganglich.

Feststoffe, die als Pulver zugegeben werden, werden vergleichbar mit dem Talkum zerkleinert und mit
der Oberflache des Talkums in innigen Kontakt gebracht, um eine Verankerung zu ermijglichen. ldealer-
weise wird dieser Prozess in der MLihle durch die entstehende Reibungswarme weiter gesteigert:

niedermolekulare und polymere Zusatze vverden vveich und schmelzen teilweise,
die Diffusionsgeschwindigkeit wird erhoht,
Reaktionsgeschwindigkeiten werden gesteigert,
die Verteilung vvird durch den innigen Kontakt verbessert,
die adsorbierten Schichtdicken werden reduziert,
die Additiv-Funktionalitat und die Effizienz vverden maximiert.

Nur in einem derartigen Prozess konnen daher ohne vorhergehendes Losen und den dadurch bedingten
zusatzlichen Losungsmitteleintrag bzw. den fur einen nachgeschalteten Trocknungsprozess erforderli-
chen Energieaufwand, Polymere und andere Feststoffe feinstverteilt in einem Mineralpulver verteilt
werden.

Da bei dem Prozess sowohl das Mineral als auch das zugesetzte organische Material in intensivstem
Kontakt und unter hohem Energieeintrag bei hoher Temperatur mikronisiert vverden, kcinnen durch die
mechanischen Zwangs-Wechselwirkungen der feinsten Partikel auch chemisch-physikalisch inkompa-
tible Oberflachen miteinander in Kontakt gebracht vverden.
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5.2.3 Ermittlung des Energieaufwandes ftir die unterschiedlichen Prozessstufen
Prinzipiell vvurde der Produktionsprozess in 3 grundlegende Schritte aufgeteilt und die Energieverbrau-
che dementsprechend ermittelt:

1. Vorzerkleinerung und Gesteinsaufbereitung
2. Feinstmahlung und Mikronisierung
3. Sichtung, Kompaktierung und Abftillung

Die Vorzerkleinerung, bei der das Gestein durch einen Walzenbrecher und eine Hammermijihle mit nach-
geschalteter Siebung von maximal 20 — 30 cm Stticken auf 100% < 3 mm gebracht wird, erfordert dabei
mit einem Energieaufvvand von 11+0 kWh/t den geringsten Energieanteil.
Der nachgeschaltete Prozess der Mikronisierung in der Prallmtihle liegt mit einem Energieaufwand von
260-280 kWh/t am hochsten. Auch die Anlagen und Ventilatoren des abschliel3enden Sichtungsprozes-
ses und der nachgeschalteten l(onfektionierungs- und Abftillanlagen, verursachen mit 230 kWh/t einen
betrachtlichen Stromverbrauch.

Bei einer detaillierten Untersuchung des Stromverbrauchs und der Durchsatzmengen zeigt sich, dass
Liber die Einstellung der vorgeschalteten Zellrader der Durchsatz der Prallmuhlen zwar Liber einen vvei-
ten Bereich geregelt werden kann, diesjedoch keine signifikanten Auswirkungen auf den spezifischen
Energieverbrauch hat.

Die Linearitat des Durchsatzes scheint dabei fur die Zellrader in Abhangigkeit von deren Einstellung zu-
mindest fi.ir zwei parallel betriebene Muhlen in dem Bereich vonjevveils 800kg/h bis 1600 kg/h unein-
geschrankt zu gelten.

Aufgaberegelung und l\/liihlendurchsatz

1800
E) 1600 AZ“
I\I

]_4QQ y = 5,811119X - 812,95 /

§ 1200 ,,@"— v""'
5 1000 //,_
L 800 '7
_ 600
. 1100

ZOO
O

200 250 300 350 400 1150

Zellradeinstellung

Muhnclu

—O—l\/lill3 Mill4 Linear(Mill4)

Abbi/dung 3 Muh/endurchsatz an Talkum bei variabler Zellradeinstellung
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Deutlich komplexer ist der Zusammenhang zwischen Mineralaufgabe und Mahlergebnis.

Neben der Qualitat sind diese Parameter aber auch entscheidend fur den Durchsatz der Anlage und da-
mit ftir die Energieeffizienz des Mahlprozesses.

Bei den dazu durchgefijihrten Versuchen zeigte sich, dass die Leistungsaufnahme der Mijhle nur unbe-
deutend von der Mahlgutzufuhr (= Mahlgutaufgabe) beeinflusst wird. Selbst bei einer Vervielfachung der
Mtihlenaufgabe ist keine signifikante Steigerung der Aufnahmeleistung zu beobachten. Lediglich die un-
belastete Mtihle (Leerlauf) Weist eine um ca. 30% niedereren Stromverbrauch auf.

Leistungsaufnahme Muhle 4 (bei der Nachmahlung von Grobgut)
300

Z50

ZOO

Leistungl<W
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O
O 50 100 150 ZOO 250 300 350

Zellradeinstellung/' l\/luhlenaufgabe

Abbildung 1+ Verlauf der Energieaufnahme derAntriebsm0toren der Mcihle bei unterschiedlichen Ma/1Igut—Aufgabemengen
(Ze//radeinste/lungen)

Ein Zusammenhang zwischen den Betriebsvarianten des Brechers und der Hammermuhle und dem
Feinmahlergebnis konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden.

5.2.1+ Ermittlung des Zusammenhang Mijhlenaufgabe und Mahlergebnis
Entscheidenden Einfluss auf das Mahlergebnis hat die Aufgabemenge auf die Feinstmtihle. Hier hat sich
gezeigt, dass, anders als bei vielen anderen Mahlanlagen, bei niederer Mijhlenbeladung das Mahlergeb-
nis hinsichtlich der Generierung von Feinstgut deutlich schlechter wird. Dabei ergibt sich bei der in der
betrachteten Versuchsreihe eine Art Minimumkurve bei mittlerer Mtihlenbelastung. Die Unterschiede
sind betrachtlich, da die Kurven fur den hochinteressanten PartikelgroBenbereich von unter1,5 bzw. 2
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pm (entsprechend TTD-Feinstqualitat) bei optimaler Fahrweise der Prallmilhle entsprechend Durchsatz-
mengen von 1600 kg/h pro Mtihle eine 2% bis 3% hbhere Produktausbeute bedeuten.

Ftir die Gesamtproduktion bedeutet dies eine um 5 bis 10% hohere Ausbeute an TTD Feinstqualitat bei
einem um 10% bis 20% reduzierten Energieverbrauch.
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Abbildung 5 PartikelgroI3enanteil bei variabler Zellradeinste/lung

Von hochstem lnteresse ist daruber hinaus, dass nicht nur der Anteil an der Korngrolsenfraktion von
kleiner 2 pm zunimmt, sondern scheinbar vor allem auch der Anteil in dem Bereich unter 0,1+ pm, der mit
Hilfe des Micromeritics Sedigraphen hinsichtlich der Partikelgrofienverteilung aufgrund der sehr gerin-
gen Sedimentationsgeschvvindigkeit nur noch sehr schwer detaillierter aufzulosen ist.

Dieser Bereich ist aber gerade hinsichtlich der Liberproportional ansteigenden sehr hohen Oberflache
und der daraus resultierenden hohen Absorptivitat und Wechselwirkung ftir viele Anvvendungen mit
entscheidend.
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Abbildung 6 Massiver Anstieg des Partikelgrci/Senanteils Liber Zellradeinstellung 200 (fur eine Muhle)

Da die Mahlung und die Sichtung fLir die Talkumfunktionalitat (Partikelform, -grolse und Formfaktor) un-
abhangig von der 0berflachenfunktionalisierung von entscheidender Bedeutung sind, ist die Optimie-
rung und die Kontrolle der Betriebsrahmenbedingungen qualitatsentscheidend. Unabhangig von der
Qualitat sind diese Parameter aber auch entscheidend fur den Durchsatz der Anlage und damit fur die
Energieeffizienz des Mahlprozesses. Da fur die Modifikation der Talkumoberflache beim Mahlprozess
die genaue Durchsatzmenge als Basis fur die Zugabe an chemischen Additiven erforderlich ist, vvurden
Kalibrierversuche an der Mahlanlage durchgeftihrt.
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Abbildung 7 Zufuhr an Talkum in die Mijhle und Ausvvirkung auf die Partikelgré/3enverteiIung entsprechend der Sichteraus-
beute.

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass mit steigender Aufgabemenge die Partikelgriifsenverteilung
hin zu dem mittelfeinen Produkt verschoben wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass auch durch die
hohere Befahrung des TTD-Sichters dessen Trennscharfe abnimmt: Das TTD-Produkt enthalt mehr
ATP-Anteile (grijbere Partikel) und das ATP-Produkt enthalt mehr Feinanteile.

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass mit steigender Aufgabemenge die Partikelgrijfsenverteilung
hin zu dem mittelfeinen Produkt verschoben wird.
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Sichtereffizienz in Abhangigkeit von der Zuftihrmenge
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Abbi/dung 8 Deutlicher Abfall der TTD-Feinstgutausbeute bei steigender Sichterbeladung

Dabei ist wurde beobachtet, dass dadurch die Befahrung der Sichter (insbesondere auch die des TTD zur
Abtrennung des Feinstmaterials) zu hoch werden kann, da bei ansteigender Menge an ATP das Vertei-
lungsgleichgevvicht der Austragsmengen von TTD und ATP nicht mehr gevvahrleistet ist. Ein Libermal3i-
ger Anstieg der ATP-Menge fLihrt zu einem starken MitreiBen von TTD in die ATP-Fraktion. Unter diesen
Umstanden ist die Abtrennung des Feinstanteils von den groberen Talkumfraktionen nicht mehr ausrei-
chend gewahrleistet. Die Ausbeute an TTD (vgl. Abb.) sinkt von Uber 52% um mehr als 10% auf unter 1+2%
ab.

Wie die Versuche ebenfalls ergaben, ist dieses Gleichgewicht der Sichterbeladung aber nicht einfach zu
ermitteln, da bei sehr effizienter Mahlvveise, der Feinstanteil steigt und damit der erste der Sichter (TTD)
ebenfalls starker belastet wird. In diesem Fall aber wird die Trennqualitat ebenfalls massiv beeintrach-
tigt: Bei zu hoher Beladung des Luftstromes ist eine Vereinzelung der Partikel nicht mehr gegeben, die
scheinbare Luftdichte nimmt zu und die Trennqualitat nimmt ab. Dies bedeutet: im Feinstgut ist mehr
Grobanteil und im Grobgut mehr Feinstanteil.

Dies zeigte sich bei Versuchen bei denen ATP-Produktfraktionen nachtraglich noch einmal gesichtet
wurden und dabei mehr als 20-30% TTD-Produkt abgetrennt werden konnten.

Rein rechnerisch und effizienzmaBig betrachtet bedeutet die mangelhafte Trennung des Mahlgutes in
die unterschiedlichen Feinstfraktionen eine substanzielle Verschlechterung der Anlageneffizienz, da bei
sinkender Feinstanteilausbeute der Mahlaufvvand ftir die Feinstqualitat steigt, gleichzeitig aber die Aus-
beute an dem Produkt mit dem hochsten Verkaufspreis sinkt.
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Damit ergibt sich ein betrachtlicher Verlust an Wertschcipfung fLir die gesamte Aufbereitungsanlage.

Dartiber hinaus bleibt allerdings auch zu beachten, dass die Sichteranlage neben der Mahlung den
zweithijchsten Energiebedarf hat. Damit ftihrt eine verringerte Beladung dieser Anlage zwangslaufig
auch zu einer verringerten Sichtereffizienz und zu gesteigerten Energiekosten im Rahmen der Produk-
tion der unterschiedlichen Produktqualitaten.

Je nach Anforderungen ist vor der Abfijllung ggf. eine Kompaktierung erforderlich, die hinsichtlich des
Energieverbrauchs keine nennenswerte Kostensteigerung (<10% des Mahlenergiebedarfes) darstellt.
Kritischer zu sehen ist in diesem Zusammenhang die eingeschrankte Kapazitat und der gesteigerte Per-
sonal- und Handhabungsaufwand.

5.2.5 Kompaktierung
Die Produkte aus der Mahlanlage haben nach der Sichtungje nach PartikelgroBenschnitt eine sehr nie-
dere Schiittdichte. Dies stellt sowohl die Lieferlogistik wie auch die Anvvender vor grijl3ere Herausforde-
rungen, da das Produkt beim Transport und in der Dosierung beim Verbraucher ein sehr grol3es Volumen
einnimmt. Der Flachenbedarf beim Transport ist hfiiher und LKWs kénnen nicht so schvver beladen wer-
den (= hcihere Transportkosten). lm Rahmen der Produktdosierung bei der Weiterverarbeitung des Tal-
kums sind zusatzliche Aufwendung erforderlich, um die mit dem feingemahlenen Talkumftillstoff, z.B. in
das Polymercompound, eingetragene Luft im Compounder-Extruder vvieder abzutrennen. Je nach Anfor-
derungen ist daher vor der Abftillung ggf. eine Kompaktierung ervvijnscht bzvv. erforderlich. Durch diesen
Konfektionierungsprozess kann die Produktdichte von 0,3 bis 0,1+ g/cm’ auf Werte zvvischen 0,6 und 0,9
g/cms gesteigert werden.

Durch die Modifikation derTalkumoberflache im Rahmen der vorausgehenden Mahlung kiinnen auch die
Kompaktiereigenschaften signifikant beeinflusst werden, so dass hohere Dichten und kompaktere Tal-
kum-Produkte erreichbar werden. Entsprechend der Literatur kann dies Uber Schtittkegelhohen und
Stampfdichten auf Laborebene abgeschatzt vverden.

5.2.6 Untersuchung und Bewertung des Mahlprozesses in Abhangigkeit von den Regelgr6Ben
und Bewertung miiglicher Dosierstellen fiir die Zugabe der Hilfsmittel und Additive

Die Tatsache, dass es sich bei der Produktionsanlage um eine Durchlaufanlage ohne Rticklauf handelt,
stellt an die Einstellung des Betriebspunktes besondere Anforderungen. Kritisch ist dabei vor allem, dass
selbst bei optimalen Produktionsbedingungen aus dem dreistufigen Zerkleinerungs- und Mahlprozess
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mit nachfolgender Sichtung immer drei unterschiedliche Produktqualitaten in variablen Mengen und
Qualitaten entstehen: TTD, ATP und Grobgut.

Die Produktqualitat, Partikelgr6lSenverteilung und Produktionsleistung, entsprechend auch die Ausbeute
an den unterschiedlichen Talkum-Produkten, sind dabei entscheidend vom Rohstoff und derAnlagen-
einstellung abhangig. Da nicht anzunehmen ist, dass von allen Produkten jederzeit gleiche bzw. dem
Produktionsprozess entsprechende Mengen an TTD, ATP und GG vom Markt benijtigt und abgenommen
werden, ftihrt ein Ungleichgevvicht an Produktanforderung zum Aufbau eines Uberlagers. Je nach Markt-
anforderung und Bedarf sammeln sich Ubermengen einer weniger verkaufbaren Nebenprodukt-Qualitat
im Produktlager an. Da dieses Problem umso kritischer wird je spezieller und teurer das Produkt ist,
stellt diese Thematik insbesondere fLir die in der Oberflache einsatzspezifisch funktional modifizierten
Talkumprodukte ein Problem dar. Wahrend nicht modifiziertes NobelMin-Talkum zu geringerem Preis
ggf. auf dem Spot-Markt unter Wert verkauft werden kann, entspricht eine oberflachenmodifizierte
Qualitat nicht mehr dem Standard—Talkumprodukt des Wettbewerbs. Es kann daher nicht davon ausge-
gangen werden, dass derartige Spot-Mengen an modifiziertem Talkum von méjglichen potenziellen Kun-
den ggf. anstelle bestehender Standardprodukte zertifiziert werden ohne gleichzeitig ftir die NobelMin
ggf. das Problem eines neuen Produktionsungleichgewichtes zu schaffen.

Ftir die Herstellung modifizierter Produkte muss daher die Problematik der Entstehung modifizierter
Nebenprodukte grundsatzlich umgangen werden. Da auch die Reinigung der betroffenen Produktions-
anlagenteile und hier insbesondere die Reinigung der Luftfilter zur Staubabscheidung nicht gewahrleis-
tet werden kann, eine Kontamination der Standardprodukte aber in jedem Fall ausgeschlossen werden
muss, bleibt ftir die Produktion der funktionalisierten Talkumqualitaten nur die Planung einer eigenen
Produktionslinie.

5.2.6.1 Anpassung des Produktkonzeptes an die Produktionsmdglichkeiten bei der Fa. NobelMin
Aus der Bilanzierung der Produktionsmengen und der Anforderungen an hochwertige Talkumqualitaten,
wie sie von der Fa. NobelMin als Produkt in den Markt gebracht werden sollen, sowie den anlagentech-
nischen Mijglichkeiten zur Herstellung der entsprechenden Produkte ergab sich als Konsequenz fLir die
Produktion der oberflachenmodifizierten Produktqualitaten folgendes:

Die Produktion funktionalisierter Produkte aus dem Gesteinsrohstoff ist in einem Durchgang
nicht mijglich, da eine Sichtung des gemahlenen und modifizierten Talkums nicht mciglich ist. Die
mit den Sichtern verbundenen Anlagenteile sind fijr eine Reinigung zu komplex und kijnnen da-
her nicht gereinigt werden.
Das Gesamtprodukt nach der Mahlung enthalt ohne Sichtung geringe Mengen an Grobanteilen
(GG + ATP + TTD) und ist daher fLir einen Einsatz in der lndustrie zur Herstellung von hochwerti-
gen Produkten nicht geeignet. Ohne Sichtung kijnnen die erforderlichen Qualitaten und Ver-
kaufserlijse nicht erzielt werden und eine Produktion ware nicht rentabel.
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Ohne Sichtung sind auch die ATP-Qualitat neben der TTD-Qualitat oder umgekehrt nicht separat
funktionalisierbar.
Eine Talkum-Qualitat mit funktionalisierter Oberflache kann nur hergestellt werden, indem ein
bereits von Grobanteilen befreites (vorgesichtetes) Talkum-Produkt erneut durch einen weiteren
Nachmahlprozess in einer separaten Mijhle funktionalisiert wird. Als Ausgangsstoff kommen
damit nur ein Gemisch aus ATP und TTD bzw. ATP oder TTD allein in Frage:

Eine in einem zweiten Mahlgang funktionalisierte Talkum-Qualitat kann durch die Funk-
tionalisierung eine deutlich hohere Wertschcipfung erzielen als ein reines ATP bzw. TTD,
es treten keine Verunreinigungen der Sichter auf,
es entstehen keine funktionalisierten Nebenprodukte,
aus dem ATP-Anteil wird durch die Funktionalisierung (separat oder gemeinsam mit
dem ohnehin bereits hijherpreisigen TTD) ein gleichermal3en vverthaltiges und mit hijhe-
ren Marge zu erzielendes Zusatzprodukt

5.2.6.2 Anpassung der Produktionsmiiglichkeiten bei der Fa. NobelMin an das Produktkonzept
Die bestehenden Anlagenteile sollten mit geringem Kostenaufwand entsprechend anzupassen sein in-
dem:

Die Mijglichkeit zur Nachmahlung durch eine Verbindung zwischen dem Fertigprodukt-
silo und der Mtihle zur Funktionalisierung geschaffen wird,
Eine direkte Verbindung zwischen dem Produktsilo und den Abpackanlagen hergestellt
wird
Die Kompaktierung sollte weiterhin mciglich sein, da sie von Kunden z.T. als erforderlich
eingestuft wird.
Durch die Mijglichkeit der Verwendung von ATP, TTD und ATP und TTD als Mischung und
als Ausgangsmaterial zur Funktionalisierung wird die Flexibilitat und die Funktionalitat
der Produktionsanlage weiter gesteigert: ggf. ist durch die Mal3nahmen auch eine Wei-
terverarbeitung und Nachveredelung von ATP zu einem TTD — analogen Produkt mit ver-
gleichbarer Wertschcipfung méjglich (Verhinderung des Aufbaus eines ATP-Uberlagers).

Nach den ersten Labor-Versuchsreihen, die mit dem grobem Aufgabematerial ftir die Feinmtihlen durch-
geftihrt wurden, wurde daher im weiteren Projektverlauf als Ausgangsprodukt bei den Laborversuchen
eine ATP — Standardqualitat eingesetzt.

In der Folge ergaben sich daraus auch Konsequenzen filr die Verteilung und Wirksamkeit/ Effizienz der
einzusetzenden Hilfsmittel und Chemikalien.
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5.3 UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG DER MOGLICHKEITEN ZUR OPTIMIERUNG DER ZER-

KLEINERUNGSPROZESSE DURCH ROHSTOFFAUSWAHL, FORMULIERUNGEN UND CHEMI-

SCHE ADDITIVE AUF LABOREBENE / ANALYTISCHE UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG

DER \/ERSUCHSPRODUKTE

Durch den Ausbruch der Corona — Pandemie vvurde in der Folge von strikten Besuchsbeschrankungen
und Zutrittsregelungen bei bestehenden und potenziellen Kunden die Durchftihrung von Entwicklungs-
projekten und Versuchen massiv beeintrachtigt. Es nicht zuletzt auch aufgrund von Home-Office Rege-
lungen nicht nur betrachtlich schwerer technologisch innovativen Wissenstransfer zu generieren, auch
die Durchftihrung von Vor-Ort-Versuchen mit den Technikumanlagen der Unternehmen waren praktisch
nicht mciglich.

Um die Bewertung der Funktionalitat der modifizierten Talkumqualitaten durchftihren zu ki1'nnen,muss-
ten eigene Analysentechniken entwickelt werden.

5.3.1 Mahl- und Modifikationsversuche auf Laborebene
FLir die Mahlung auf Laborebene vvurde ein Schlagmahlvverk einer Gevvtirzmtihle eingesetzt. Ahnlich wie
bei dem technischen Produktionsmahlprozess findet hier die Mahlung, Zerkleinerung und die Delamina-
tion des Talkums bei einer Vielzahl von StcSl3en zvvischen den Talkumpartikeln und den Prallkéjrpern der
Mtihle statt. Bei diesem Prozess werden die zugegebenen Additive und die Mineralpartikel gleicherma-
Ben zerkleinert und in innigem Kontakt miteinander verrieben (bei dem innigen Kontakt mit den frisch
entstandenen Oberflachen und den heil?>en, beim Mahlprozess teilweise auch aufgeschmolzenen Additi-
ven). Wie bei dem industriellen Prozess wurde auch bei den Mahlversuchen mit der Gevvtirzmtihle Grob-
gut aus der Hammermtihle nach Vorsiebung mit Hilfe einer Allgaier Schwingsieb-Anlage und einer Parti-
kelgrol3e 100% < 3 mm (= Aufgabegut fLir die Feinmtihlen) eingesetzt.

Bei den Laborversuchen zeigte sich aber, dass dieses Vorgehen nicht praktikabel war: Aufgrund des sta-
tistischen Mahlprozesses in der Gevvtirzmtihle und der fehlenden Sichtungsmciglichkeiten vvar die Mahl-
effizienz zu gering und es blieben zu viele Grobpartikel Ubrig. Eine Einarbeitung der auf der Gevvtirzmijhle
gemahlenen Grobfraktion in eine Kunststoffmatrix war daher nicht méglich bzvv. sinnvoll. Auch die Be-
stimmung der Partikelgrcil3enverteilung mit dem Sedigraph fijhrt dabei infolge der nicht bestimmbaren
und sehr schnell sedimentierenden Grobpartikelfraktion zu einem nicht zu vernachlassigenden Analy-
senfehler.
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Um diese Unsicherheiten zu umgehen, musste als Ausgangsprodukt fLir die Weitergehende Oberfla-
chenmodifikation bereits gemahlenes und gesichtetes Talkum eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund
wirtschaftlicher Uberlegungen und der technischen Umsetzbarkeit wurde daher in den weiteren Versu-
chen das ATP —Produkt mit einer mittleren PartikelgrciBenverteilung eingesetzt.
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Abbi/dung 9 Effekte der Additivierung in der MUD/Q5 Chemische Zusatze zur Veranderung der Oberflacheneigenschaften beein-
flussen auch die Mahleffizienz und die Partikelgrbfien verteilung des Fertigproduktes

5.3.2 Einsatzmengen an Funktionaladditiven und mechano—chemische Oberflachenmodifikation

5.3.2.1 Kriterien und Auswahl der Funktionaladditive
FLir die Oberflachenfunktionalisierung von Talkum-Partikeln vverden bei handelstiblichen Spezialproduk—
ten der NobelMin—Wettbewerber entsprechend Literaturberichten z.B. Silane, Amine, Glycole, Stearate,
Sorbate oder Titanate eingesetzt. Bei der chemischen Modifikation von Oberflachen ist nicht nur die Ein-
satzmenge ein entscheidender Faktor, sondern insbesondere auch die Verteilung der Zusatze im Talkum
die sowohl die Funktionalitat als auch die Wirtschaftlichkeit des Endproduktes betrifft.

Dartiber hinaus bestimmt die Art der eingesetzten Additive auch die chemisch-physikalische Stabilitat
des Compounds und Eigenschaften wie die Pigment-Polymer-Wechselvvirkung, thermische Stabilitat
und Migration, Wasseraufnahme und Auswaschverhalten etc. niedermolekulare Stoffe (wie z.B. die o.g.
Additive) sind hiervon deutlich starker betroffen als hochmolekulare Polymere. Deren Vertraglichkeit
wiederum muss aufgrund der intra- und intermolekularen, entropischen und energetischen Wechsel-
wirkungen zwischen Polymer, Pigment und Compatibilizer deutlich genauer abgestimmt werden, um
Entmischungsprozesse und Funktionsverluste zu verhindern.
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In vielen Fallen kann die Bevvertung der komplexen Wechselwirkungen (entsprechend der Funktionalitat
und Wirksamkeit der Additive), die sich aus Lijsungsprozessen, kohasivem und adhasivem Verhalten er-
geben nur durch aufwandige Versuchsreihen ermitteln.

Anders als bei den o.g. Additiven, die durch einfache Mischprozesse mehr oder weniger gleichmalSig auf
die Talkumoberflache aufgebracht und verteilt werden, kijnnen im NobelMin-Prozess nicht nur FlLissig-
produkte eingesetzt werden. Durch den high-impact Mahlprozess werden bei den vielfachen St6l3en Mi-
neralpartikel und Additive gleichermaI3en zerkleinert und feinstverteilt. Je nach Schmelzpunkt und Er-
weichungstemperatur werden die Additive beim Mahlprozess sogar verfltissigt oder teil-verfltissigt, auf
der Mineraloberflache verschmiert, feinst verteilt und adsorbiert. Wie die Versuchsergebnisse zeigten,
ist hinsichtlich der Verarbeitbarkeit im Rahmen des Mahlprozesses grundsatzlich eine sehr breite Pa-
lette an Chemikalien fijr eine derartige Additivierung und Funktionalisierung einsetzbar. lm Vorscreening
wurden daher auch unterschiedlichste Hilfsmittel ausgewahlt. Auswahlkriterien waren, neben den ent-
sprechenden rechtlichen Richtlinien (Zulassung im Rahmen der Empfehlungen des BFR fLir Kunststoffe
im Lebensmittelkontakt und derVERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011 DER KOMMISSION vom11+.lanuar
2011 Uber Materialien und Gegenstande aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
Bertihrung zu kommen), unter anderem auch Schmelztemperatur, Molekulargewicht, Polaritat, die
Wasseraufnahme und Léslichkeit, die als treibende Krafte fLir die Oberflachenanlagerung beim Talkum
und ftir die Kompatibilisierung und den Kraftschluss mit dem Polymer entscheidend sein sollten. Die Ad-
ditive umfassten u.a. folgende festen und fltissigen oder gelcisten Polymere und makromolekularen
Stoffe als Modifikatoren:

Polymere

Polyester
Polyethylenglycol
Polypropylen
Polymilchsaure
Polyethylen
Polyethylenacrylat
Polyvinylacetat
Polyamid
Polyacralate
Carboxymethylzellulose
Polyvinylalkohol
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Makromolekulare grenzflachenaktive Stoffe

Alkylamid
Alkylcitrat und Lactat-Lijsungsmittel und Weichmacher
Niedermolekulare Polyethylenglycole

Wachse

Paraffinvvachs
Polyethylenwachs
Polypropylenwachs
Carnaubawachs

Bei einer spezifischen Oberflache von 30 m’/g ergeben sich entsprechend der Literatur Additivmengen
im Bereich von 0,5% bis 3%, die dabei funktional unterschiedlichen Wirkungen in der Talkum-Polymer-
Mischung entvvickeln kijnnen. Diese Mengen sind unabhangig von der chemischen Zusammensetzung
und Migrationseffekten sovvohl funktional als auch hinsichtlich der Kosten in einem machbaren Bereich.

5.3.2.2 Mahlprozess und Oberflachenmodifikation
Bei den ersten Mahlversuchen im Labor wurde Grobgut aus der Hammermtihle (nach Vorsiebung mit
Hilfe einer Allgaier Schwingsieb-Anlage) mit einer Partikelgrcifie 100% < 3 mm ( = Aufgabegut fLir die
Feinmtihlen) mit unterschiedlichen Additiven eingesetzt. Ziel der Untersuchungen war dabei zu prijfen,
ob und wennja welche Art von Additiven im Mahlprozess ggf. zu Problemen durch Ablagerungen Anba-
ckungen etc. ftihrte. Dartiber hinaus vvurde in diesen Versuchsreihen die Mahleffizienz in Abhangigkeit
von der Mahldauer untersucht.

1. Unabhangig vom Einsatz der Art an Modifikatoren konnten keine Anbackungen oder Anhaftun-
gen in der Mtihle festgestellt vverden. Das gesamte Mahlgut konnte frei flieBend aus der Mtihle
geschijttet werden.

2. Es waren zvvar deutliche Unterschiede in den FlieBeigenschaften erkennbar, eine Agglomeratbil-
dung wurde bei keinem der eingesetzten Additive beobachtet.

3. Es haben sich im Mahlgut Temperaturen von bis zu 11+0°C ergeben.
1+. Der Grobkornanteil entsprechend den Siebschnitten der untersuchten Mahlproben ging von 1+6%

aufunter10% zurtick. Das Additiv schien dabei auch die Mahleffizienz bereits deutlich zu beein-
flussen, da hier eine deutliche Schwankungsbreite der Ergebnisse zu beobachten war. Die bes-
ten Versuchsprodukte (geringster Grobkornanteil) lagen bei 3% der Partikel Uber 75pm Sieb-
schnitt; die schlechtesten Proben lagen bei einem 75um Siebschnitt von ca.8%.
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5. Vor dem Hintergrund der auch ftir eine vveitere Partikelgrijfienanalytik noch nicht ausreichenden
Feinheit sowie den immer noch hohen Grobgutanteilen wurde versucht durch die Weitere Ver-
langerung der Mahlzeiten, die Feinheit des Produktes weiter zu steigern. Die Ergebnisse zeigten
aber, dass selbst die Steigerung der Mahldauer auf 5 Minuten und eine Weitere Verdopplung der
Prozesslaufzeit (2x 5 min.) nur geringe Auswirkungen auf den Restanteil an Grobkorn besitzt.

6. Unerwijnschte bzw. unkontrollierbare Nebeneffekte bei der Mahlung traten auf, wenn tempera-
turinstabile, reaktive oder lijsemittelhaltige Additive eingesetzt werden. Bei Temperaturen Liber
100°C werden Wasser und leicht fltichtige Bestandteile aus der Mahlgutmischung ausgetrieben.
Gasfijrmige Lijsemittelanteile ergeben je nach Konzentration und Flammpunkt u.U. brennbare
oder explosive Atmospharen und durch verdampftes Lcisungsmittel oder Wasser entsteht in der
Mtihle ein Uberdruck, der das feinstgemahlene Mineral staubfcirmig aus allen bestehenden Po-
ren treibt.
Diese Effekte treten vor allem auch dann auf, wenn z.B. gelijste wassrige Produkte eingesetzt
werden, bei denen das Wasser sich bei den im Mahlprozess auftretenden Temperaturen von bis
zu 11+0°C verfltichtigt, einen sehr hohen Volumenstrom erzeugt und dann gasfijrmig im Bereich
von Temperaturen Liber 100° C zur Vermeidung von Kondensation abgetrennt werden muss.

Da fLir Compoundierversuche aber in keinem Fall grijbere Partikel enthalten sein sollten, wurde in den
weiteren Versuchsreihen zur Vermeidung von Grobanteilen als Ausgangsmaterial fLir die Mahlung auf
Laborebene die mittelfeine Produktqualitat ATP eingesetzt. Dieses Material mit einem D98 von < 20 pm
und einem D50 von ca. 2,5 um enthalt keine Grobanteile mehr und hat damit nach der Modifikation auch
keinen Sichtungsprozess mehr zu durchlaufen. Ohne Nebenprodukte und Abfall stellt es damit auch fLir
die Produktion das optimale Ausgangsmaterial dar: Durch die Nachmahlung im Vergleich zu ATP in der
Feinheit verbessert und durch die Oberflachenmodifikation funktionalisiert ist das Produkt mit hoher
Wertschcipfung fertig fijr den Verkauf.

5.3.3 Schtittguteigenschaften und FlieBverhallten
Das Mineral Talkum in seiner feinstgemahlenen Form weist entsprechend den physikalisch-chemischen
Eigenschaften keine geladenen oder stark polaren Kristallitoberflachen auf. Dies fLihrt dazu, dass unter
leichten Vibrationen eine sehr starke Verdichtung des Minerals erfolgen kann.

Je nach Dichte und Oberflachenbelegung unterscheidet sich deutlich auch das Fliel3verhalten des Pro-
duktes: Fliel3en wie Wasser oder stehen wie ein Berg — in den folgenden Abbildungen sind bei drei un-
terschiedlich modifizierten Talkum-Qualitaten die Unterschiede im FlieBverhalten makroskopisch er-
kennban
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Abbi/dung 10 Drei Talkummodifikationen mit unterschiedlichem Fliefiverhalten

Unterschiedliches Flieléverhalten des Talkum—Pulvers Weist dabei entsprechend der Literatur auf unter-
schiedliches Kompaktierverhalten hin. Ein gutes FlieBverhalten ist auch entscheidend filr die Weiterver-
arbeitung und die Dosierung in den Compoundierextruder. Vor allem dann, wenn hohe Mengen an Tal-
kum in Polymere eingearbeitet werden mtissen, stijren Agglomeratbildung und Anbackungen nach Kun-
denangaben den Einlauf des Ftillstoffes und dessen homogene Verteilung in der Polymermatrix. In der
Abbildung 10 ist deutlich erkennbar bei der mittleren Probe ein deutlich besseres Fliel3en erkennbar.

5.3.1+ Versuche zur Bewertung der Nukleierungseigenschaften
Zur Bewertung der Nukleierungseigenschaften der modifizierten Talkumqualitaten wurden an einem
Polymeranalogen System mit Paraffinvvachs Misch- und Kristallisationsversuche unternommen.

Dazu wurden in einer Reihe von Vorversuchen aus Paraffinen mit unterschiedlichen Schmelzbereichen
ein Paraffin mit einem hohen Schmelzpunkt von 68-70°C ausgewahlt.

FLir die Versuche wurde dann ein Gemisch aus 7g Paraffinwachs 68/70 und 3 gTalkum hergestellt. Das
Wachs-Talkum-Gemisch vvurde auf eine Temperatur von 120-130°C gebracht und gut durchmischt. Da
Paraffin bei dieser Temperatur nur noch eine sehr niedere Viskositat besitzt und Talkum von Paraffin
aufgrund der partiellen Hydrophobie gut benetzt vvird, lassen sich beide Komponenten in der Regel sehr
gut mischen.

lm Anschluss daran lasst man die Probe unter Kontrolle der Temperatur wahrend der folgenden 10 Mi-
nuten langsam abkijhlen. Bei beginnender Kristallisation vvird die Kristallisationsvvarme freigesetzt und
die Abki.ihlung verlangsamt sich, was sich in einem l(nick der Abktihlkurve aul3ert. Durch den Vergleich
der Trends der linearen Kurvenabschnitte kann (Alternativ zur Extrapolation und graphischen Auswer—
tung der Kurvenschnittpunkte) der Knickpunkt der Kurve entsprechend dem Beginn der Kristallisation
des Polymer-Talkum Compounds berechnet werden.
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Abbi/dung 11 Schmelztemperaturdiagramme von Paraffin und Paraffin mit Talkum

Am deutlichsten zeigt sich der Einfluss des Additivs bei der Probe M21/ 79-339-001+ bei der ein mit ei-
nem Ethylenacrylsaure —Copolymer modifiziertes Talkum eingesetzt vvurde. Beim Vergleich der Kurven
des reinen Paraffins mit dem Talkum-Compound wird deutlich, dass der Knick und entsprechend die
Kristallisation durch die Nukleierungsfunktionalitat von Talkum bei der Mischung bereits fast 10°C fril-
her einsetzt. Diese Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen frtiherer Versuche mit Polymeren, in denen
bei Polypropylen ebenfalls Schmelzpunktsteigerungen von bis zu 20°C und Anstiege des Elastizitats-
moduls beobachtet vvurden‘. Die ftir eine optimale Nukleierung erforderliche Menge an Talkum liegt da-
bei aber deutlich niederer (sehr effizient bereits unter 0,2% Talkum-Zusatzmengen).

5.3.5 Einfluss der Talkum-Modifikation auf die Schmelzeeigenschaften
Ein ftir die Verarbeitung ebenfalls sehr wichtiger Parameter ist die Schmelzviskositat von Polymeren
und deren Compounds. Da die Herstellung der Compounds nur auf speziellen Extrudern mciglich ist und
dartiber hinaus die Extrusionsbedingungen die Schmelzeeigenschaften, die Pigment- bzw. FiJllstoffver-
teilung, die Schmelztemperatur und andere Eigenschaften beeinflussen ist eine Untersuchung des Ein-
flusses der Oberflachenmodifikation von Talkum in einer Polymermatrix nur sehr schlecht durchzufLih-

I L
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ren. Vor diesem Hintergrund wurden auch diese Untersuchungen an dem Modellsystem Paraffin-Tal-
kum durchgeftihrt. Bei diesem System ist das Compounding ebenso wie die Bewertung der Schmelzeei-
genschaften einfacher mijglich, so dass bei vergleichenden \/ersuchen mehr Untersuchungen durchge-
fi.ihrt werden kéjnnen. Die einfache Compoundierung von Talkum mit Paraffin, die einfache und selbst-
standig ablaufende Entgasung der in die Schmelze eingetragenen Luft und die einfache und visuell mag-
liche Bewertung des Versuchsablaufes erlauben eine deutlich bessere Bewertung der systemspezifi-
schen Wechselwirkungen zwischen dem kurzkettigen, hydrophoben Polyethylen Paraffin.

Darijber hinaus sind nach Rijcksprache mit der Universitat Stuttgart und der Hochschule Aalen ftir einen
Compoundierversuch mit Polymer und Talkum in der Regel Polymermengen von 10-20 kg und 3 — 6 kg
modifiziertes Talkum erforderlich. Wahrend das Basispolymer kein Problem ist, stellt die Herstellung
von 6 kg modifiziertem Talkum in 100 — 300g Ansatzen in der Gevvtirzmtihle durchaus ein grijl3eres
Problem dar. Bei den Versuchen mit dem System Talkum-Paraffin sind Versuchsmengen an Talkum von
deutlich unter1 kg ausreichend.

5.3.6 Dispergiereigenschaften und Schmelzeviskositat
Durch die Oberflachenfunktionalisierung haben sich auch bei der Dispergierung in hydrophoben und
hydrophilen Systemen deutliche Unterschiede ergeben, die vor allem auch hinsichtlich der Verteilung
des feinstgemahlenen Minerals in einer hoch- oder niedermolekularen Matrix groI3e Unterschiede er-
warten lassen.

5.3.6.1 Dispergierung in Paraffin und andere organische Polymersysteme
FLir die Versuchsreihe wurden aus der Reihe der Mahlmodifikationsversuche vergleichbar mit den Ver-
suchen zur Keimbildung (Nukleierung) ein Paraffin-Talkum-Modellcompounds hergestellt.

Bereits beim Eindispergieren des Fijllstoffes in das Paraffin vvurden deutliche Unterschiede im Benet-
zungsverhalten des modifizierten Talkums mit dem Paraffin beobachtet. Es wurden dabei neben unver-
andert niederstviskosen Schmelzen auch sehr starke Viskositatssteigerungen und die Ausbildung einer
FlieBgrenze beobachtet: unmittelbar nach dem Ende der Scherung bleibt die Schmelze stehen und fliest
nicht mehr frei, so dass durch die schnell ansteigende Viskositat keine glatte Oberflache mehr entsteht.

Derartige Unterschiede kijnnten vor allem bei Fltissigklebstoffen auf Epoxyd-Basis z.B. (vgl. Produktan-
frage der Fa. Hexpol) Produkte mit neuer Funktionalitat darstellen und eine Differenzierung zum Wett-
bewerb ermfijglichen.

5.3.6.2 Compoundherstellung mit Polypropylen
Fijr ein weiteres Upscaling der Laborergebnisse wurden mit einem Doppelschnecken-Extruder—Com-
pounder an der Universitat in Stuttgart Compounds mit Moplen 2000 (dem ausgevvahlten Polypropylen-
Basis-Polymer) und unterschiedlich modifizierten Talkum-Qualitaten Compounds hergestellt.
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Der Extruder wurde dazu mit 3 Funktionszonen betrieben: 2 davon waren Kneter-Zonen und eine Zone
war eine Misch- und Verteilerzone.

Obwohl die Dispergierung von Talkum und deren Auswirkungen auf die Schmelzeviskositat bei Paraffin
augenscheinlich erkennbar waren, konnten bei den Compoundierversuchen an der Pilotanlage des ll<T in
Stuttgart keine signifikanten Unterschiede im Leistungseintrag beim Compoundierextruder festgestellt
werden.

Die beobachteten Unterschiede von +/-1,5% im Drehmoment-Wert konnten bei einem Gesamt-Dreh-
moment von 25 % insgesamt keiner signifikanten Anderung des Talkumproduktes zugewiesen werden.
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede in der Energieaufnahme bezogen auf den
Gesamtenergiebedarf im Verhaltnis zu den Anderungen im Ftillstoff an der Versuchsanlage nicht rele-
vant sind.

5.3.6.3 Dispergierung in wassrigen Lfisungen
Auch die Dispergierung in Wasser betreffend wurden nach der Oberflachenmodifikation bei den Talkum-
Proben massive Unterschiede festgestellt. Einzelne polymere Hilfsmittel haben beim Talkum zu einer
gesteigerten Hydrophobie geftihrt, so dass die Ergebnisprodukte nicht mehr mit den Sedigraph vermes-
sen werden konnten (die Benetzung mit dem Standard-Dispergiersystem war nicht mehr mijglich).

Andere Additive (LacEt] haben im krassen Gegensatz dazu zu einer vollstandigen, selbsttatigen Disper-
gierung geftihrt, so dass die Partikel des gemahlenen Talkums ohne mechanische Einwirkung und ohne
Rtihren innerhalb ktirzester Zeit benetzt und in Wasser eingetragen wurden. Mit dem Additiv LacEt
wurde fLir das im Labor nachgemahlene ATP-Material auch der bislang hijchste Anteil an Feinstmaterial
gemessen und Libertrifft in diesem Anteil unter 0,6 pm bis 0,8 pm sogar das Feinstprodukt TTD (vgl. Ab-
bildung 12).

Vor diesem Hintergrund muss der Vergleich der unterschiedlichen Kompatibilisierungsadditive allerdings
mijglichervveise auch relativiert werden: Es ist derzeit nicht auszuschliel3en, dass durch stabilisierende
und benetzende Hilfsmittel nicht nur die Mahlung beeinflusst wird, sondern auch die Analytik, indem die
feinsten Partikel durch die Verbesserung der Benetzung und Stabilitat vor einer Agglomeratbildung ge-
schtitzt und analytisch in ihrer eigentlichen Gr6l3e (ohne Zusammenlagerung) erfasst werden.
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Abbi/dung 12 Vergleich der Partikelgrcifienverteilung von Produkten aus der Labormahlung mit Hilfsmittel und einem TTD-Pro-
dukt aus der Produktion

Beim Einsatzes von Talkum als Streichfarbenzusatz in wassrigen Systemen steht die Benetzbarkeit und
der effiziente Einsatz an Additiven ohne Stcirung der Funktionalitat im Vordergrund. Obwohl diese The-
matik aufgrund der Marktanfragen derzeit nicht auf hijchster Prioritatsstufe ist, stellen die Schwierig-
keiten bei der Dispergierung und die schlechte Benetzbarkeit beim Einsatz von Talkum in der Papierin-
dustrie z.B. ein gewaltiges Problem dar: Kosten, Handhabung und Funktionalitat gehen Hand-in-Hand.

5.3.7 Schmelze und Opazitat
Ein deutliches Zeichen fijr die Wirkung der Additive ist auch deren Auswirkung auf die Opazitat (Transpa-
renz und Farbe) des Polymercompounds. Entscheidenden Einfluss scheint dabei auch das Benetzungs-
verhalten zu haben, das bei unvollstandiger Benetzung filr die Ausbildung von lichtstreuenden Hohlrau—
men / Mikroblasen und Lufteinschltissen ftihren kann. Eine dunklere Farbung kcinnte dabei auch auf eine
teilweise Oxidation der Additive an der Mineraloberflache unter Einfluss mciglicher katalytischer Effekte
der Silikatoberflache des Talkums beim Hochenergie-Mahlprozess haben (bei langer andauernden
Mahlprozessen und bei hijheren Additivkonzentrationen wurden derartige Abbauprozesse deutlich star-
ker und ergaben auch ohne Einbindung in eine Polymer-Matrix bereits deutlich verfarbte Talkum Mi-
schungen.
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Abbi/dung 13 Unterschiedliche Auswirkung von TaIkum—FLi/Istoff in Abhangigkeit von der Oberflachenmodifikation auf die Farbe
und Opazitat des Polymercompounds. Bei gleicher Talkummenge: die Formulierung links ist am dunkelsten, die in der Mitte am
hellsten, Die rechts leicht gelblich, hoch opak und mit unebener Oberflache.

5.4 PRODUKTIONSVERSUCHE ENTSPRECHEND DEN \/ORUNTERSUCHUNGEN IN AP 2 UND

AP3 / ANALYTISCHE UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG DER TESTPRODUKTE

5.1+.1 Versuche beim IKT (lnstitut fiir Kunststofftechnik) in Stuttgart
Ausgehend von den verschiedenen Vorversuchen vvurde ftir eine Pilotversuchsreihe beim IKT in Stutt-
gart eine Reihe von Produkten ausgewahlt, die im Vergleich zu nicht modifizierten Talkum Qualitaten
hinsichtlich ihrer Funktionalitat als Ftillstoff in Moplen 2000 getestet werden sollten.

Die Kriterien ftir die Selektion waren wie folgt:

Signifikant unterschiedliches Verhalten in den Vorversuchen
Polymere oder makromolekulare Stoffe mit geringer Migrationstendenz,
keine Gesundheitsgefahren oder gesetzlichen Einschrankungen oder Risiken beim Einsatz.

Daraufhin wurden ausgewahlt:

Versuchsnummer 79-302-010 niederschmelzende Polyester (PE-STS 80)
Versuchsnummer 79-302-009 langkettiges Fettsaureamid (Lico LAB FAIP)
Versuchsnummer 79-302-006 lsobutylen-Maleinsaureanhydrid-Copolymer (lsobam)
Versuchsnummer 79-302-001+ Ethylen-Acrylsaure-Copolymer (Primacor)
Versuchsnummer 79-302-002 Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymer (Xiran)
Versuchsnummer 79-31+1+-006 organisch modifiziertes Siloxan (Tegomer 6879
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Nicht modifiziertes ATP (Mittelfeine Talkum-Qualitat der NobelMin)
Nicht modifiziertes TTD (feinste Talkum-Qualitat der NobelMin)
Nicht modifiziertes TTD (feinste Talkum-Qualitat der NobelMin, kompaktiert)

FLir die Herstellung der modifizierten Talkumproben wurden die unterschiedlichen Hilfsstoffe in mehre-
ren Chargen zusammen mit NobelMin Talkum (ATP) in der Labormtihlejeweils 5 Minuten vermahlen. Die
Temperatur des Mahlgutes stieg dabei ausgehend von der Umgebungstemperatur auf130 — 11+0 °C an
(ahnlich wie beim Produktionsprozess). Fi.ir den Vergleich mit nicht modifizierten Talkum Qualitaten
wurden in der Versuchsreihe auch unmodifizierte ATP-Qualitat sowie TTD-Qualitat mit und ohne Kom-
paktierung eingebunden.

Abbildung 11+ Vorlagebehalter des Compoundierextruders mit der TaIkum-P0lymer- Vormischung
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Abbildung 15 Compounder-Extruder mit Drahtverstreckung, KL]/‘l/W&S5EI’bad und nachgeschaltetem Granulierer am IKT in
Stuttgart
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Abbildung 16 Auslaufdiise des Compounder-Extruders, Verstreckung und Abktihlung des PP- Ta/kum-Compounds im Wasser-
bad

Mit dem hergestellten Compound wurden im weiteren Verlauf Prtifkcirper hergestellt, die entsprechend
den technischen Standardmethoden hinsichtlich der relevanten mechanischen Eigenschaften unter-
sucht vvurden.
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Die Probenbezeichnungen und Versuchsbedingungen der Versuchsserie sind in der folgenden
Schmelze- Schme|ze- Abzugs

["C] [bar]
Drehzahl Drehmoment temperatur drunk geschwindigkeit

Bezeichnung IKT Probenbezeichnung [rpm] [%]

._§_l?_[_J_l_‘§l_E‘_r_§1]5§'15_1[E_1'lE§_EEl_
01 21-0035-01
02 21-0035-02
03 21-0035-03
04 21-0035-04
05 21-0035-05
b6 21-0035-00
07 21-0035-07
c1 21-0035-0s
C2 21-D035-09

...?.?.i_?9.??..H.'l'I‘99i1E!EEE§_I?!.lS.!§IE1__
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-010
PP + 20 % modif. Talk 79-302-009
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-012
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-006
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-002
PP + 20 '36 m0dif. Talk 79-302-004

PP + 20 96 unkompaktiertes Talk (TTD)

146

150 29

!.§.Q___....
}.‘.‘§___....
l§.Q___....

!.‘.IZ__.....

l§.L_....

204 2 55
205 1 55
205 1 55
205

I-lb-|

3?
205 55
204 1 55
205 2 55

2205 ;_5
204 2 35

Tabelle1 angegeben

[%l

Schmelze- Schme|ze- Abzugs

[“C] [bar]
Drehzahl Drehmoment temperatur olrucl-< geschwindigkeit

Bezeichnung IKT Probenbezeichnung [rpm]

_____ ._§_E‘_l_J_l_‘1_E‘_'_§115i[‘_B_§[?l[‘_‘i§_EE1_
1?}. ..__..........Z1:E!9§§:F!1....__......
11%..___..........21:Q9§§:9%..____......
P3..___..........Zl:99.§§:9§....___......
P2. ..__..........Zl:Q9§§:%....__......
19?’. .___..........E1:Q9.5I§:9§...___......
P9. .___..........21:Q9?§:F!§....__......
E12.............Z1:99§§:9Z............
E1.
c2 21-D035-09

1I1111211111l6E6}§§}1i%i§E§§1é1}§12E~1i§1: I:

....115:.%9.%.l§.9.'JJ112!st!§E*1§.I@!.'s.11Il21.__
PP + 20 96 unkompaktiertes Talk (TTD)

PP + 20 96 modif. Talk 79-302-010
PP + 20 % modif. Talk 79-302-009
PP + 20 '36 modif. Talk 79-302-012
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-006
PP + 20 '36 modif. Talk 79-302-002
PP + 20 96 modif. Talk 79-302-004

11*?...............E9
}.‘.'§._.....
!.§9___....
}.‘.‘.?___....
1§.Q___....

!.‘.IZ__.....

il.§}___....
150 29

204 2
205 1
205 1
205 1
205

I-‘I-l204
205 2

2205 ;_5
204 2 35

?§..................

Tabelle 1 Probenbezeichnung und Versuchsbedingungen

In derfolgenden

Probenbezeichnung [Mpg]

Elastizitat5- Fliel?+-
moclul spannung

[Mpa l

Fliel3-
dehnung

[%l [Mp-1

Bruch- Brush-
spannung clehnung

I I915]
............-.'i~1.=111J.5.t1.29911-1E511.11.tt>s.11.<1!111511---_-------1l1€*E-------.
bl PP +2056 unmodifiziertes Talk|{ATP) 1320 10,?

E1
'21.... --
'2?..... --
PE.... --
111
c2
c1

PP +2056 unkompaktierte5TaIk|{Tl'D} 2010 19,2 2,? 15,3

PP + 20 E6 |"l‘|OClif. Tall-1 79-302-009

PP + 20 96 moclif. Talk 79-302-012
PP + 20 '56 moc:lif.Tall-1 79-302-006
PP + 20 '36 |"l‘|DClif. Talk 79 302-002
PP +20 '36 modif Tall-:75 302 E104

-EE-itBF!.11.59FEE?.lS1l€fPEEIE!E.0TP.l.--_.....--?.'?§.'3!.............3.21.9:.............-.?.»§.............-1512............-3}....---

115.‘?!............--
1.1%?!............--
1119............--
1?}?............--
1'???..............
!.?§*.'?-------

--_1.?'_-

.1511

.151?!
--.1.?.-
1.5.1.1.
1.5.112

2,5
P2 ---BE-1.%9.?f3.I11EE!!T;.I€{ll§.Z?.:§l?.%:.'?1F! 151 35.................-}."!1§

E...............-}_‘!1f!
.......
.......-3.-§.------.
. ......-3.-E‘.............-15-4

1511'""""""""

....... -----}'5’°

Eli’.
E15.
El’.
1?.
1?.
1?.

20

Tabelle 2 sind die Prijfergebnisse der Untersuchung der Spritzgussprobekijrper dargestellt.
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Abschlussbericht EFFICIENCY

Elastizitat5- Flief§-
rnodul spannung

Probenbezeichnung [Mpa] [Mpal

Fliel3-
dehnung

[%l

G

Bruch- Brush-
spannung clehnung

[Mp-1] 1%]
--.11.=111J.5.0.29111-1EE:.'1J21.tl1<.11.<1!1r11§r.i.---_..... .-!.?.l?.l1...............
EE.1.392%-1111111951!f!§.15.t1§§.I2!&.1.1IP.1

PP + 20 '36 mndif. Talk 79-302-010

PP + 20 '36 |"l‘|OClif. Talk 79-302-009

PP + 20 556 moclif. Talk 79-302-012
PP + 20 '56 moclif. Talk 79-302-006
PP + 20 '36 |"l‘|DClif. Talk 79-302-002
PP + 20 '56 modif. Talk 79-302-004

1730
17?0

1850
1780

-EE-12?!.5.5911111-.ls11ac1§1I2!ks.1.11!?.i.--_......-2929.......................--

118.‘?!.............3211----
114.‘?!.............321.7-1----

18,1

18,6

15111:: 2:11:
19,1
18,9
19,3

.... -.----l.'?P.----
----.?.-E
----.?.-E
.....-?.-
----.?.-E
----.?.-E‘
-....?.-E‘
----.?.-E‘
----.?.-E‘

14-B 2?.
14-5 8?.
14-4 8?.
14-7 3?.
15-3 1?.
15-4 1?.
15-2 1?.
15-3 El.

c2 PP +2056 unkcirnpaktier‘te5TaIk(Tl'D} 2010 19,2 2,? 15,3 20
Tabelle 2 Ergebnisse der mechanischen Untersuchung der Polymercompounds

Aus technologischer Sicht haben die erreichten Unterschiede in den Messwerten keine Relevanz und
kijnnten so interpretiert werden, dass die Modifikationen keinen signifikanten Vorteil erbringen. Dies ist
auch hinsichtlich der Tatsache zu verstehen, dass mit anderen Polypropylen-Copolymeren allein durch
die Modifikation des Polymers deutlich gr0l3ere Unterschiede erreicht werden kannen.

Vor dem Hintergrund, dass die Modifikationen hier aber lediglich mit einem Additivzusatz von 2% er-
reicht wurden und Weitere Optimierungsversuche ausstehen, ist es dennoch bemerkenswert, dass mit
einem ATP-Talkum durch dessen Modifikation mit einer Einsatzmenge von 2% eines lsobutylen-Malein-
saureanhydrid-Copolymers fast 50% des Unterschieds zwischen dem mittelfeinen Talkum ATP und dem
Feingut-Talkum TTD Liberbrijckt werden konnten.

Parallel dazu ist bei der Betrachtung des Ergebnisses der Versuche b2 und b3 erkennbar, dass sich hier
eine deutliche Verringerung der Elastizitatsmoduli ergab. Dies war nicht das Ziel, wenn aber durch die
Additivierung und Oberflachenmodifikation des Talkums Verbesserungen mciglich sein sollten, dann
mtissen in gleichem Zusammenhang logischerweise auch Verschlechterungen erreichbar sein.

\/or dem Hintergrund, dass zur mechano-chemischen Oberflachenmodifikation von Talkum bislang
keine lnformationen in Literatur oder von Versuchsergebnissen vorlagen und hier technologisches Neu-
land betreten wurde, stellen die Ergebnisse daher eine wichtige Basis filr Weitere Untersuchungen dar.

Die Nukleierungseigenschaften betreffend haben die Untersuchungen keine weiteren Erkenntnisse er-
geben. Talkum ist als Nukleierungshilfsmittel so effizient, dass bereits mit einer Einsatzmenge von unter
0,2% eine Sattigung des Nukleierungseffektes erreicht wird und weitere Verbesserungen nicht mehr
nachweisbar sind. Die Oberflachenspannung der mit modifiziertem Talkum hergestellten Compounds
war leicht (aber nicht entscheidend / signifikant) geringer als die des Compounds mit dem nicht modifi-
zierten Talkum.
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5.l+.2 Versuche bei Evonik / Ravago
Vor dem Hintergrund der Herstellung eines oberfléchenmodifizierten Talkums zur Verbesserung der
Kratz— und Scheuerempfindlichkeit von Kunststoffoberfléichen wurden in einem Hentschel—Mischer in
Zusammenarbeit mit der Fa. Evonik Formulierungen auf der Basis von NobelMin Talkum (TTD) herge-
stellt.

Obwohl beim Einsatz der Evonik Produkte Tegomerin der ML'|h|e und bei den nachfolgenden Compoun-
dierversuchen (vgl. Abs 5.1+.1 Versuchsnummer 79—34l+—006 mit organisch modifiziertem Siloxan (Tego-
mer 6879)) keine speziellen Effekte beobachtet wurden, haben sich bei den ansch|ieI3end durchgefiJhr-
ten Kundenversuchen (Begleitung wg. Corona-Sicherheitsmalinahmen nicht mijglich) nach Kundenbe—
richten interessante Resultate ergeben. Ziel der Versuche mit diesen Produkten ist die Verbesserung der
Kratzfestigkeit. Dies wurde erreicht. Weitere Schritte und Versuche zur Umsetzung der Ergebnisse sind
geplant.
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5.5 WEITERE OPTIMIERUNG UND UBERTRAGUNG DER \/ERSUCHSERGEBNISSE IN DIE PRO-

DUKTION

5.5.1 Versuche zur alternativen Modifikation von Talkum im Hentschel Mischer

Beim Einsatz fliissiger Additive sind deutlich geringere Scherenergieeintrége erforderlich, um trotzdem
eine ausreichende Verteilung zu gewéihrleisten. Um den Einfluss der Oberfléchenmodifikation mit Sila-
nen zu bewerten, wurden Versuche durchgeftihrt bei denen die unterschiedlichen Additive als F|iJssig-
keiten in einen Hentschel Mischer eingebracht wurden.

Bei Hentschel Mischern handelt es sich um rotierende Trommelmischer. Alternativ zur Modifikation des
Talkums in der Mtihle ist prinzipiell auch eine Additivierung in derartigen Mischern mdglich. Allerdings
kann selbst in einem Hochenergiemischer kein mit den Prallmtihlen vergleichbarer Energieeintrag statt-
finden und die Zugénglichkeit der Oberfléche des v0r—mikr0nisierten Minerals ist geringer.

Die Limitierungen in diesem Prozess sind klarz hier kijnnen nur fltissige Adsorbentien eingesetzt vverden,
da nur diese bei entsprechender Eignung auch in die Poren der feinsten Agglomerate eindiffundieren
kijnnen. Feste Partikel werden nicht zerkleinert und bleiben in ihrer Gr6Be erhalten. Bei sehr feinen Pul-
vern kann eine gute Verteilung durchaus mdglich sein, sofern keine Agglomeratbildung eine entropisch
begtinstigte Entmischung zur Folge hat. Es ist injedem Fall davon auszugehen, dass eine vergleichbar
feine Verteilung und Adsorption auf der frisch generierten Talkumpartikeloberfléche, wie sie bei der ge-
meinsamen Vermahlung in der Prallmtihle stattfindet, in keinem Fall erreicht werden kann: Agglomerate
bleiben erhalten, feinste Talkumpartikel werden nicht erreicht und die Talkumoberfléichen wird nur zum
geringen Teil ph\/sikalisch mechan0—chemisch modifiziert.

Die Gefahr einer durch Dichteunterschiede induzierten Entmischung von derartigen Talkummischungen
ist deutlich grdI3er. lm Hentschel Mischer werden keine hohen Temperaturen oder Prallenergiekréifte
erreicht und auch die Verteilung der Additive ist schlechter.

5.6 TESTUNG DER \/ERSUCHSPRODUKTE IN KUNDENANWENDUNGEN UND BEWERTUNG DER

ENDPRODUKTERGEBNISSE
FLir die Testung der Ergebnisse waren ursprtinglich kundenspezifische Untersuchungen in den Ver-
suchs— und Entwicklungslaboren bei den Nobellvlin-Kunden: Hexpol, Rehau und L\/ondel Basell vorgese-
hen und bereits abgesprochen. Aufgrund der strikten Besuchsbeschrénkungen vvéihrend der Corona-
Pandemie waren derartige Versuchejedoch bei keinem der Unternehmen mijglich. Aus diesem Grund
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wurden die Versuche zusammen mit dem lnstitut fLir Kunststofftechnologie (IKT) der Universitat Stutt-
gart in mehreren Stufen durchgefiihrt: Talkummodifikation — Compoundherstellung — Prtifteilspritzguss
— Probeteiltestung.

In Zusammenarbeit mit dem Additivzulieferer Evonik konnte eine vveitere Versuchsserie zur Modifika-
tion der Talkum—Pol\/mer—Wechselvvirkung durchgeftihrt vverden. ln diesem Fall wurden die Versuche in
den anwendungstechnischen Laboren der Fa. Evonik durchgeflihrt.

5.6.1 Mechano-chemische Modifikation und Oberflachenfunktionalisierung des Talkums
Die fLir die Versuche erforderlichen Mengen an oberfléichenfunktionalisiertem Talkum wurden entspre-
chend den Vorversuchen im Labor in mehreren Schritten mit den Labormtihlen hergestellt. Als Aus-
gangsmaterial wurde dazu ein bereits vorgemahlenes und gesichtetes mittelfeines Produkt eingesetzt,
wie dies auch bei den Upscaling—Prozessen gegeben ist. Wie sich bei den Vorversuchen ergeben hatte,
ftihrte bereits eine Additivzugabe in dem Bereich von 1 — 2 % zu deutlich erkennbaren Anderungen des
Talkum-Produktes (vgl. Nukleierungseigenschaften, Schmelzeviskositat und Schmelzeopazitat), so dass
auch fLir diese Versuchsserien diese Einsatzmengen beibehalten vvurden.

5.6.2 Compoundierversuche
FLir die Versuche beim IKT in Stuttgart wurde nach Rticksprache mit den Kunden das entsprechende Ba-
sispolymer beschafft, das mit einer Reihe von modifizierten Talkum-Produkten compoundiert wurde.
Die zusammengefassten Ergebnisse sind in Abs. 5.1+ mit eingeschlossen.

5.7 QFFENTLICHKEITSARBEIT, \/ERDFFENTLICHUNGEN, \/ORTRAGE
Die Moglichkeiten des Einsatzes derartig modifizierter Talkum—Qualitaten zur Optimierung der Funktio-
nalitat von Polymercompounds vvurde in einer Vielzahl von Gesprachen und Kontakten mit Kunden und
potenziellen Kunden diskutiert. In einigen Fallen haben sich bereits Entwicklungskooperationen ergeben,
so z.B. mit der Fa. Stidpack (grol3er Hersteller von Verpackungen auf Kunststoffbasis fijr funktionale
Packstoffe mit verbesserter Funktionalitat und Rezyklierbarkeit), der Fa. Evonik (ftir die Herstellung mo-
difizierter Talkumqualitaten zur Verbesserung der Kratzfestigkeit von Kunststoffoberflachen), mit der
Fa. Hofmann Minerals zur Herstellung modifizierter Talkum—Qualitaten zur verbesserten Verankerung
der Pigmentpartikel in einer maleinierten Pol\/prop\/len—Kunststoffmatrix etc..

Das industrielle lnteresse ist an diesen Verfahren hoch.
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5.8 FAZIT UND AUSBLICK
Die Oberflachenfunktionalisierung von Talkum beim Mahlprozess kann (wie in der lndustrie auch bei an-
deren Mineralien) zu einer weitergehenden Funktionalisierung des Minerals eingesetzt werden. Dabei
konnen einige der nachteiligen Eigenschaften des Talkums umgangen werden, ohne dass die speziellen
Eigenschaften des Minerals beeintrachtigt werden. Die beobachteten Anderungen umfassen dabei fast
alle Bereiche der Produkt— und derAnwendungseigenschaften:

Die Benetzbarkeit wird verbessert
Die Dispergierbarkeit und die Verteilung vvird vereinfacht
Das Flieliverhalten wird anpassbar
Die Kompaktierbarkeit vvird besser (hijhere Dichten werden erreichbar)
Die PartikeIgroI3enverteiIung wird feiner
Die Kompatibilitat mit Polymeren wird besser (die Wechselwirkung der Partikel mit dem
Polymer wird gesteigert)
Die Viskositat der Polymercompounds wird verandert
Die WeiI3e, Farbung und Opazitat der Polymercompounds andern sich

Der hocheffizient verlaufende Mahlvorgang wird dabei nicht beeintrachtigt, vielmehr wurden additivab—
hangig sogarweitere positive Einfltisse auf das Mahlergebnis und Effizienzsteigerungen beobachtet.

In dem Prozess kommt auch der gr6I3te Vorteil der Modifikation in der MLihIe zum Tragen: die fLir die
Modifikation einzusetzende Funktionalchemie ist so gut wie nicht beschrankt und es ist kein zusatzli-
cher Trocknungsaufwand erforderlich. Mit funktionalen Polymeren modifizierte Produkte sind ebenso
moglich, wie das einfache Einbringen von geringsten Mengen an fltissigen oberflachenaktiven Stoffen
und Siliconen.

Die trockene Modifikation erfordert keinen zusatzlichen Trocknungsenergieaufwand und die hohen
Scherenergien sorgen fi.Ir eine hochsteffiziente \/erteilung der funktionalen Zusatze bei geringsten Ein-
satzmengen. Weder fijr die Zusatze noch fiir das Talkum sind zusatzliche energieaufvvandige Vor—oder
Nachbehandlungen erforderlich (Cr\/omalung, Dispergierung, Emulgierung, Trocknung etc.).

Die Palette der Modifikationen ist dabei nahezu unerschopflich und es gilt hier nur die optimalen I<ombi-
nationen fijr die angestrebte Anwendung zu finden. Dies ist allerdings nicht einfach, da die erforderli-
chen Tests, bei denen die Kompatibilitat und die Funktionalitat von Talkum im Kunststoffcompound un-
tersucht vverden muss, sehr aufwandig sind.

FLir die Entwicklung und die Zertifizierung der entsprechenden modifizierten Talkumqualitaten sind noch
detailliertere Laboruntersuchungen erforderlich. In Zusammenarbeit mit potenziellen Anwendern und
Kunden sollten der erfolgreiche Einsatz derartiger Produkte aber deutlich naher rticken.
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